e Holzforschung

Pilzanfalligkeit von
Verpackungsholz

Schimmel auf Holzpaletten — das muss nicht sein
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Um Verpackungsholz fur den weltweiten Warenaustausch ,insektenfrei” zu machen, ist ge-

maB internationaler Richtlinie eine Hitzebehandlung zwingend erforderlich. Dadurch wird

jedoch ein anderes unerwiinschtes Ubel geférdert: Folgt nicht unmittelbar nach der Behand-

lung eine Trocknung, kann hitzebehandeltes Holz einen idealen Ndhrboden fur holzverfar-

bende Pilze bilden. Damit dem Empfanger bzw. Verbraucher nicht schon beim Anblick des

Verpackungsholzes die Lust am Auspacken der Ware vergeht, muss das Holz auf 6kologisch

und 6konomisch sinnvolle Weise pilzfrei gehalten werden.

Keine Freitickets fiir Schadinsekten

Verpackungen und Ladungstrager aus Holz dienen nicht nur dazu,
verschiedenste Waren international zu verfrachten; auch Schador-
ganismen konnen auf diese Weise quasi ,nebenbei” iber Lander-
und Kontinentgrenzen hinweg verbreitet werden. Aus diesem
Grund wurde im Jahre 2002 durch die Internationale Pflanzen-
schutz-Konvention (IPPC) zum weltweiten Schutz der einheimischen
Waélder eine Richtlinie erlassen, die das Risiko einer Verschleppung
der Schadorganismen minimieren soll (vgl. ForschungsReport
2/2003). Der so genannte ISPM Nr. 15, der internationale Standard
fir phytosanitare (pflanzengesundheitliche) MaBnahmen, be-
schreibt dabei Verfahren zur Abtotung der schéadlichen Organismen,
die anzuwenden sind, bevor das Vollholzmaterial international auf
die Reise geht (Abb. 1).

Im Wesentlichen werden in der Richtlinie zwei Behandlungsmetho-
den zur Vernichtung der Schadorganismen unterschieden: zum ei-
nen eine Begasung des Holzes mit Methylbromid, zum anderen
eine Hitze- bzw. Warmebehandlung des Holzes. In Deutschland so-
wie in zahlreichen anderen Landern ist der Einsatz von Methylbro-

mid verboten, da es als hochgiftig fir Mensch und Umwelt einge-
stuft wurde. Andere Begasungsalternativen sind derzeit zwar im
Gesprach (z.B. Sulfuryldifluorid), jedoch sind diese noch nicht durch
die Richtlinie als geeignete SchutzmaBnahme anerkannt. Nicht zu
vernachldssigen sind dabei auch die Ergebnisse neuester Untersu-
chungen, die belegen, dass eine Begasung die Gefahr des Ubergan-
ges der Begasungssubstanz auf das transportierte Gut mit sich
bringt. In den meisten ISPM-15-Landern ist daher nur noch eine
Warme-/Hitzebehandlung des Holzes als geeignete Behandlungs-

Abb. 1: Neu produzierte Holzpaletten. In den mittleren Kl6tzen
sind die von der Internationalen Pflanzenschutz-Konvention
(IPPC) geforderten Kennzeichnungen zur , Schadlingsfreiheit”
zu erkennen.
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maBnahme zuldssig. Dabei muss eine Mindesttemperatur von
56 °C Uber einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten in der Mitte
des groBten Querschnittes des Holzes wirken, um sicherzustellen,
dass die im Holz befindlichen Schadorganismen durch Denaturie-
rung des EiweiBes abgetdtet werden. Diese Bedingungen kénnen
einerseits im Zuge einer technischen Trocknung des saftfrischen
Holzes erflllt werden, andererseits durch eine reine Hitzebehand-
lung ohne weitere Trocknung des Holzes. Der Unterschied zwischen
beiden Verfahren: Bei einer technischen Trocknung wird Schnittholz
in gut isolierten Kammern, &hnlich wie in einem HeiBluftherd, mit
warmer Luft auf eine bestimmte niedrige Holzfeuchte herunterge-
trocknet. Dieser Prozess dauert je nach Dimension des Holzes meh-
rere Tage. Bei einer Hitzebehandlung ohne weitere Trocknung wird
das Material nur kurzzeitig in einer sehr feuchten Atmosphare auf
die gewlinschte Temperatur gebracht, vergleichbar mit dem Garen
in HeiBdampf.

Um im Zuge der ISPM-15-Behandlung die Substratfeuchte so
schnell wie méglich auf ein fiir Pilze unattraktives Niveau zu sen-
ken, wird in groBeren Betrieben der Holzpackmittelbranche immer
héufiger — trotz Mehrkosten — eine technische Trocknung des Hol-
zes durchgefiihrt. Klein- und mittelstandische Betriebe sind jedoch
oft nicht in der Lage, diese zeit- und kostenintensive MaBnahme
umzusetzen und wenden daher eine reine Hitzebehandlung an, um
die Regularien zu erfiillen.

Probleme durch Hitzebehandlung

Berichte aus der Praxis und Ergebnisse aus Forschungsuntersuchun-
gen zeigen, dass frisches Schnittholz, welches einer reinen Hitzebe-
handlung ohne weitere Trocknung unterzogen wurde, eine extreme
Affinitdt gegeniiber Schimmel- und Blauebefall aufweist (Blaue =
holzverférbende Pilze). Diese Anfalligkeit ist weitaus groBer als bei
vergleichbarem frischem Holz, das nicht hitzebehandelt wurde. Der
Befall erfolgt in wesentlich kiirzerer Zeit und ist merklich ausge-
pragter (Abb. 2).

Bei den von der deutschen Verpackungsindustrie verwendeten
Holzarten neigt vor allem Kiefernsplintholz zu starkem Schimmelbe-
fall und Verblauen. Obwohl durch einen derartigen Befall die Festig-
keitseigenschaften des Holzes nicht beeintrachtigt werden, stellt
der Befall doch eine starke Wertminderung aus optischer Sicht dar
und gilt daher sowohl bei den Herstellern als auch bei den Verwen-
dern in hohem MaBe als unerwiinscht. Auch die gesundheitlichen
Risiken fiir den Menschen, die durch Schimmelsporen verursacht
werden konnen, zum Beispiel Allergien und Asthma, stellen einen

wesentlichen Mangel des befallenen Holzes dar. Es ist daher er-
sichtlich, dass mit Schimmel besetztes Verpackungsmaterial nicht in
Kontakt mit Lebensmitteln gebracht werden darf.

Da es sich bei dem verwendeten Holzverpackungsmaterial in der
Praxis meist um saftfrisch verarbeitete Holzer handelt, gilt es, den
etwa zwei bis vier Wochen umfassenden kritischen Zeitraum zwi-
schen dem feuchten, pilzanfélligen Zustand des Holzes nach dem
Einschnitt bis zu einem Abtrocknen (durch Umgebungsluft) auf eine
fir pilzliche Organismen unattraktive Feuchte zu tiberbriicken. Nach
der Trocknung besteht aufgrund zu niedriger Holzfeuchten die Ge-
fahr mikrobieller Verfarbungen nicht mehr. Gesucht wurde nach Al-
ternativen zu dkologisch bedenklichen Methoden und Mitteln, die
auch fiir einen Einsatz in gesundheitlich sensiblen Bereichen, wie
beim Transport von Lebensmitteln, geeignet sind. Diese Alternativen
sollten neben guter Wirksamkeit auch fir den Anwender praktisch
umsetzbar und 6konomisch tragbar sein.

Die Untersuchungen konzentrierten sich zunéchst auf die Frage,
warum hitzebehandeltes Holz so anfallig fiir Pilzbefall ist. Darauf
aufbauend wurde erforscht, wie sich die Bildung von Schimmel und
Bldue auf derartig behandelten Holzern zumindest temporar ein-
schranken oder vermeiden lasst, ohne dabei auf konventionelle
chemische Holzschutzmittel zuriickzugreifen.

Erforschung der Ursachen

Als potenzielle Griinde fiir einen gesteigerten Pilzbefall nach einer
Hitzebehandlung wurden zundchst von Praktikern wie auch von
Forschern zwei denkbare Ansdtze angenommen: Zum einen kénn-
ten durch die Behandlung wichtige Nahrstoffe, wie Zucker-, Fett-
oder Stérkemolekiile, aufgrund von Verlagerungsprozessen oder
chemischen Verdnderungen verstarkt an der Holzoberflache zur Ver-
fiigung stehen. Eine andere Mdglichkeit wurde in einer Erhdhung
der Holzfeuchte an der Oberfléche gesehen.

Letztere Annahme konnte schnell durch entsprechende Untersu-
chungen widerlegt werden: Die Feuchte nach einer Hitzebehand-
lung entspricht annahernd der Feuchte vor der Behandlung. Eine

' Abb. 2: Struktur des Pilz-
befalles auf hitzebehandeltem
(links) und nicht-hitzebe-
handeltem (rechts) Kiefern-
splintholz nach zweiwdchiger
Lagerung unter Folie in sehr
feuchtem Klima.




Erhéhung des Feuchtegehaltes an der Holzoberflache spielt bei
Holzfeuchten von tber 90% fiir das Wachstum der Pilze, deren
Wachstumsoptimum zwischen 30 und 70 % liegt, keine entschei-
dende Rolle.

Eine Veranderung des Stérkegehaltes, des Gehaltes an freien Zu-
ckern und des pH-Wertes durch die Hitzebehandlung konnte analy-
tisch ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Hingegen nahmen im
Zuge der Hitzebehandlung die eluierbaren lipiden Extraktstoffe in
den behandelten Hélzern zu. Durch eine schrittweise Extraktion mit
drei verschiedenen Extraktionsmitteln konnten diverse Substanzen
aus dem Holz herausgeldst werden, die vorwiegend zur Klasse der
Fett- und Harzsauren gehdren. In zwei voneinander unabhéngigen
Versuchsreihen war die Ausbeute an Extrakt jeweils bei der hitzebe-
handelten Variante gegentiber der entsprechenden nicht-behandel-
ten Kontrollvariante um ca. 40-70 % erhéht (Tab. 1).

Alkalische Losungen
legen Pilze lahm

Diese Beobachtung fiihrte zu der Hypothese, dass die erhohte Ver-
flgbarkeit von Fett- und Harzsduren die Ursache fiir einen gestei-
gerten Pilzbefall des hitzebehandelten Holzes darstellen kénnten,
da diese den pilzlichen Organismen als eine erweiterte Nahrungs-
quelle dienen. Folglich diirfte es nicht mehr zu einer verstarkten
Pilzbesiedlung kommen, wenn diese Substanzen chemisch gebun-
den und/oder aus dem Holz herausgelst wiirden.
Auf den Erkenntnissen der chemischen Analyse aufbauend ist es in
weiterfiihrenden Versuchen gelungen, fiir toxikologisch unbedenk-
liche und in der Anwendung kostenginstige Chemikalien eine tem-
pordr fungistatische Wirksamkeit nachzuweisen (Abb. 3). Als gut
wirksam erwiesen sich vor allem kaliumcarbonat- bzw. natriumcar-
bonathaltige Losungen. Diese Substanzen wirken alkalisch bis stark
alkalisch und begriinden demnach zwei mégliche Reaktionsmecha-
nismen, durch die das pilzliche Wachstum gehemmt werden kann:
1. Eine Behandlung des Holzes mit diesen Substanzen erhéht den
pH-Wert in den oberflichennahen Holzschichten. Der pH-Wert
an der Holzoberflache liegt nach der Substanzbehandlung ober-
halb des von pilzlichen Organismen tolerierten Wertes von
pH 10,5.

Tab. 1: Mittelwerte der Ergebnisse der sukzessiven
Extraktion von Kiefernsplintholz (bezogen auf
absolut trockenes Holz)

Abb. 3: Schadbilder hitzebehandelter Proben nach zweiwdchiger
Lagerung unter Folie. Obere beiden Reihen ohne zusétzliche
Behandlung; darunter liegende Reihen mit verschiedenen
Substanzen behandelt.

2. Die im Holz vorhandenen freien Fettsduren werden durch die Zu-
gabe von Laugen neutralisiert bzw. verseift und stehen den pilz-
lichen Organismen demzufolge nicht mehr als Nahrungsquelle
zur Verfiigung.

Praxistauglichkeit

An der Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft wer-
den zurzeit in einem von der Fachagentur Nachwachsende Rohstof-
fe (FNR) geférderten Projekt weiterfiihrende Versuche zum genauen
Wirkmechanismus, zum Auswaschverhalten, zum Korrosionsverhal-
ten und zum Einfluss der Substanzen auf die technologischen Ei-
genschaften des Holzes durchgefiihrt. Im Zuge dessen wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Pflanzenchemie-Hersteller LIVOS und der
Firma Zuelch Industrial Coatings nach einer optimalen Ldsungszu-
sammensetzung gesucht. Dank der Beteiligung der Firmen HMS
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