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Hinweis

Der vorliegende Arbeitsbericht basiert auf dem Abschluf3bericht eines Projektes des
Ordinariats fur Holztechnologie der Universitat Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Institut
fur Holzphysik und mechanische Technologie des Holzes der Bundesforschungsanstalt fur
Forst- und Holzwirtschaft (BFH). Das Projekt (Nr. 12103N) wurde mit Mitteln der AiF
(Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen) Uber die DGfH (Deutsche
Gesellschaft fur Holzforschung) geférdert.
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Zusammenfassung

Holzwerkstoffhersteller sind heute aus einer Vielzahl von Griinden (z.B. Uberkapazitaten,
Substitutionsdruck innerhalb der Holzwerkstoffe, starker in- und ausléandischer Konkurrenz,
steigenden Anforderungen ihrer Kunden hinsichtlich Produktqualitat, Lieferterminen und
LosgrofRen) gezwungen, einen nach Kostengesichtspunkten optimierten Produktionsprozel3
zu betreiben.

Holzwerkstoffe werden in einem komplexen, nahezu kontinuierlichen Prozel3 gefertigt, wes-
halb die einzelnen Produktionsschritte zumeist isoliert kontrolliert und gesteuert werden. Eine
Verknupfung mit den Produktionskosten erfolgt, wenn tberhaupt, nur selten und manuell.

Projektziel war es daher, die Zusammenhange zwischen Produktionsfaktoren und Kosten-
tragern einer typischen MDF-Produktion in einem betriebswirtschaftlichen Modell (Kosten-
modell) zu beschreiben. Hierdurch sollten verschiedene Betriebszusténde ausreichend pra-
zise und schnell berechnet werden kénnen, um so eine fundierte Entscheidungsgrundlage
fur Produktionsplanungen und Investitionsvorhaben zu erhalten.

Auf Basis realer Daten verschiedener MDF-Anlagen wurde ein Kosten-Modell entwickelt,
welches alle wesentlichen Kostentrager einer typischen, europadischen MDF-Produktion in
Abhangigkeit der Produktionskapazitat bericksichtigt (z.B. Rohstoffeinsatz und -verluste,
Maschinen und Anlagen, Personal, Energie, Wartung). Durch Erstellung sogenannter Engi-
neered Production Functions EPF wurden die Teilprozesse vom Holzplatz bis zur Endferti-
gung hinsichtlich der intensitatsabhangigen Durchschnittskosten beschrieben. Der Entwick-
lungen der EPF und des Kostenmodells wurde durch detaillierte Darstellung besonderes
Gewicht beigemessen, so dald betriebsspezifische Anpassungen und individuelle Fragestel-
lungen problemlos durchgefiihrt bzw. berechnet werden kénnen.

Im Zuge des Projekts wurden mit dem Kosten-Modell verschiedene Berechnungen z.B. hin-
sichtlich der Zusammensetzung der Produktionskosten, der Ermittlung der optimalen Inten-
sitat, von Erweiterungsinvestitionen (Pre-Heater, Verlangerung Heil3presse) und einer Kapa-
zitatserndhung durchgefihrt. Des weiteren wurde die Sensitivitt veranderter Rohstoffkosten
betrachtet. Es konnte festgestellt werden, daf3 die fixen Kosten einen Anteil von ca. 30% an
den Gesamtkosten besitzen, die Rohstoffkosten ca. 40% betragen und die Personalkosten
mit ca. 3% auf einem geringen Niveau liegen. Auch war eindeutig zu erkennen, dal3 die Pro-
duktion grundsatzlich um so kostenginstiger wird, je hoéher die Produktionsmenge ist, da
dann der Anteil der fixen Kosten abnimmt. Begrenzt wird dies durch den Punkt, an dem die
Reparaturmehrkosten (z.B. durch Materialverschlei3) tberproportional steigen.

Bei den Berechnungen konnte gezeigt werden, daf? mit dem Kostenmodell sehr unterschied-
liche Fragestellungen schnell und zuverlassig berechnet werden kdnnen. Die erstellten Ko-
stenmodelle kénnen von Herstellern von Holzwerkstoffen und deren Zulieferindustrie z.B. zur
Abschéatzung der Wirtschaftlichkeit neuer Produkte und Techniken verwendet werden. Des
weiteren kdnnen betriebsindividuelle Kostenmodelle zur kostenorientierten Schwachstellen-
analyse sowie bei Ein- und Verkaufsverhandlungen eingesetzt werden.

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht.
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Erarbeitung betriebswirtschaftlich-technischer Modelle von

Anlagen zur Herstellung mitteldichter Faserplatten (MDF)

1 Einleitung

Deutsche Holzwerkstoffhersteller sind heute aufgrund von Uberkapazitaten, Substitutions-
druck unter den Holzwerkstoffen, Rationalisierungs- bzw. Modernisierungsdruck, intensiver
in- und auslandischer Konkurrenz, sowie steigenden Anforderungen ihrer Kunden hinsicht-
lich Produktqualitét, Lieferterminen und Losgrof3en in starkem Mal3e gezwungen, einen nach
Kostengesichtspunkten optimierten Produktionsprozeld zu betreiben. So konnten beispiels-
weise die Erzeugerpreise fir rohe und geschliffene Spanplatten bei steigenden Produktions-
kosten fur Lohne, Klebstoffe und Holz zwischen 1991 und 1997 um Uber 20 % gesenkt wer-

den.
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Abbildung 1: Entwicklung des MDF-Verbrauchs in Europa (EPF 2000)

Bei den verschiedenen Holzwerkstoffen sind insbesondere bei der Produktion von MDF-
Platten enorme Kapazitatszuwachse auszumachen (Abbildung 1). Ein Ende dieses Trends
ist nicht absehbar. Die MDF-Produktionskapazitat erreicht im Jahr 2000 ein Volumen von
rund 10,6 Mio. m3 welches einem Verbrauch von ca. 7,8 Mio. m3 entgegensteht (EPF 2000).
Auf Grund der Sattigung des europaischen Marktes sind die Produzenten somit gehalten
grundsatzlich glinstiger zu produzieren sowie einen gré3eren Teil der Produktion, z.B. nach

Siid-Ost Asien, zu exportieren.
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Alle Holzwerkstoffe werden in einem nahezu kontinuierlichen Prozel3 gefertigt. Durch die
Komplexitat des Prozesses sind die Anlagenbetreiber zumeist dazu gezwungen die Produk-
tionsschritte von der Rohstoffaufbereitung bis zum fertigen Produkt in Teilabschnitten isoliert
zu kontrollieren und zu steuern. Eine Optimierung des Gesamtprozesses kann durch Vernet-
zung der Teilabschnitte erreicht werden. Voraussetzung fir eine weitgehende ProzeRopti-
mierung ist die umfangreiche Erfassung von Betriebsdaten (z.B. Materialverbrduche, Pro-
zelReinstellungen, Produkteigenschaften, Kosten), und deren technische Analyse z.B. mit
einem Prozel3leitsystem. Durch Kopplung dieser Informationen mit betriebswirtschaftlichen

Aspekten, kann der Produktionsprozel3 unter Kostengesichtspunkten optimiert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten

Um auf einem zunehmend globalen Markt fir MDF-Platten langfristig konkurrenzféhig zu

bleiben, mufl? die Produktion unter Kostengesichtspunkten optimiert sein.

Projektziel ist es daher, die Zusammenhange zwischen Produktionsfaktoren und Kostentra-
gern einer typischen MDF-Produktion in einem beriebswirtschaftlichen Modell (,Kostenmo-
dell*) zu beschreiben. Hierdurch sollen verschiedene Betriebszustande ausreichend prazise
und schnell berechnet werden kénnen, um so eine fundierte Entscheidungsgrundlage fir

Produktionsplanungen und Investitionsvorhaben zu erhalten.
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2 MDF

2.1 MDF als Produkt

MDF ist ein relativ junger Holzwerkstoff. Die Entwicklung von Faserplatten geht auf friihe
Arbeiten u.a. von Asplund und Masonite zuriick. Das erste MDF-Werk Europas entstand
1973 in Ribnitz-Damgarten, in der ehemaligen DDR. 1987 wurde in Meppen die erste west-
deutsche MDF-Anlage in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich wird MDF auf ca. 30 Stand-

orten in Europa produziert.

Der grof3e Vorteil von MDF-Platten liegt in ihrer Homogenitat sowohl in der Flache als auch
Uber die Dicke. Hierdurch resultiert eine hervorragende Kanten- und Oberflachenqualitat,
weshalb die Platten vorrangig im Mdébelbau eingesetzt werden. In letzter Zeit sind verstarkt
Anstrengungen unternommen worden, um die Anwendungsbereiche fur MDF zu erweitern.
Zu nennen ist hierbei vor allem der Einsatz im Bauwesen (z.B. Laminatboden, diffusionsof-
fene MDF). Eine weitere Diversifizierung der Produkttypen wird auf Grund der bereits ange-
sprochenen Uberkapazitaten intensiv betrieben. Gerade die Herstellung hoéher veredelter
Produkte durch hiesige Produzenten ist ein wichtiger Aspekt um angesichts zunehmender

Billig-Importe von Standardqualitéaten langfristig bestehen zu kénnen.

Tabelle 1: Abschnitte eines Produktlebenszyklus (WOEHE)

Produktlebenszyklus Unternehmerische MalRnahme
Einfihrung Werbung
Wachstum Erh6hung der Produktivitat und der betriebli-

chen Kapazitat

Reife Werbung; leichte Verbesserung an den an-
gebotenen Leistungen (Face-lifting)

Sattigung Sonderangebote, Preisreduzierungen, Paket-
preise, Diversifizierung

Auslauf Deinvestition

2.2 Herstellung von MDF

Fur die Herstellung von MDF wird der Faserverbund verschiedener Holzsortimente (z.B.
Hackschnitzel, Schwachholz, Industrierestholz) durch Applikation von Temperatur, Dampf
und mechanischer Energie aufgeltst. Die stark vereinzelten Fasern werden mit Klebharzen

und weiteren Additiven (z.B. Wachs, Harter) beaufschlagt und anschlieBend getrocknet.
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Nachfolgend werden die trockenen, beleimten Fasern zu einer sogenannten Matte gestreut.
Die Matte wird durch eine Vor- und HeiRpresse verdichtet. In der HeiBpresse wird die Aus-
hartung des Klebstoffs durch Temperatureinwirkung stark beschleunigt. Durch Anwendung
eines ausreichenden Pref3drucks wird die Matte zu einer Platte definierter Dicke verdichtet.
Nach dem Pressen werden die Platten konditioniert, auf Fertigmalfd geschnitten und in der
Regel geschliffen. Diese sogenannten Rohplatten werden dann der Weiterverarbeitung (z.B.
Beschichtung, frasen, lackieren) zur Herstellung von Laminatboden, Mdbelteilen, etc. zuge-
fuhrt.

In modernen MDF-Produktionsanlagen wird durch weitgehende Automatisierung eine Opti-
mierung des Produktionsprozesses und der Produktionsergebnisse angestrebt. Dieses Ziel
kann nur durch eine Koordinierung der Teilprozesse anhand einer Gesamtstrategie erreicht
werden. Voraussetzung fur eine Prozel3optimierung ist die umfangreiche Erfassung von Be-
triebsdaten (Eingangs- und Ausgangsdaten, Systemzustande, Produkteigenschaften), deren
Aufarbeitung nach technischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie die

Kopplung der Informationsfliisse in einem Prozelleitsystem (ARNOLD 1984).

2.3 Betriebsdatenerfassungs- und Prozel3leitsysteme

Im Rahmen der Betriebsdatenerfassung werden Produktionsereignisse und -ablaufe einan-
der sinnvoll zugeordnet. Hierdurch wird der Gesamtprozel3 hinsichtlich Materialflu3, Ver-
brauch, Auslastung und Produktion transparent. In die Betriebsdatenerfassung kénnen z.B.

folgende Daten eingehen:

Verbrauchsmengen aller Art
Produktmengen
Produktionsverluste
Stillstandzeiten
Kosten
Anlagennutzung
Lagerverwaltung
Materialverfolgung
Die Ergebnisse der Betriebsdatenerfassung kdnnen vielschichtig verwendet werden (z.B.

Prozel3steuerung, Produktionsplanung, Controlling).
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Werden die Informationen des Betriebsdatenerfassungssystems zeitlich synchronisiert, zen-
tral erfaRt und mit Systemen zur Maschinensteuerung verkntipft, spricht man von Prozel3leit-
systemen. Bei modernen Prozelleitsystemen werden die einzelnen Produktionsabschnitte
wie Faseraufbereitung, Trocknung, Beleimung und PrelRvorgang, bei denen jeweils eine ei-
gene Steuer- und Regelungstechnik vorhanden ist, miteinander vernetzt. Hierdurch wird die

Kontrolle und Steuerung des Gesamtprozesses von einem zentralen Leitstand aus mdaglich.

Prozelleitsysteme kdnnen fur folgende Aufgaben eingesetzt werden:

Dokumentation aller relevanten Leistungs- und Verbrauchsdaten mit Auswertung
Automatische Produktionsumstellung
Erh6hung der Anlagenverfiigbarkeit (kostenwirksam)

Einsparung von Rohstoffen und Energie (kostenwirksam)

2.4 ProzelBmodelle

Werden die Daten des Produktionsprozesses derart ausgewertet, daf} ein Zusammenhang
zwischen den Eigenschaften der Rohstoffe und den Einstellungen des Prozesses einerseits
und der Qualitat der Produkte andererseits beschreiben wird, spricht man von einem Pro-
zelmodell. Voraussetzung fir die ProzeBmodellierung sind zeit-synchronisierte Datensatze,
die sich aus einem Vektor der ProzefRvariablen und einem Vektor der Qualitatsmerkmale
zusammensetzen. Dabei beziehen sich samtliche Daten auf eine Platte, d.h. alle erfalRten
Prozel3variable entsprechen den Durchlaufzeiten des Materials von der Mel3stelle bis zur
Entnahme von Probestreifen der betrachteten Platte. Erleichtert wird die Datensatzbildung
durch den Einsatz von Betriebsdatenerfassungssystemen, die sowohl der Aufnahme und
Speicherung von ,on-line* meRbaren Variablen als auch der entsprechenden zeitlichen Zu-
ordnung zum Plattenstreifen dienen. Nicht ,on-line“ mef3bare Prozelvariable wie z. B. Roh-
stoffcharakteristika kénnen nur manuell erfaf3t und hinzugefigt werden (LOBENHOFFER
1990).

Von den unterschiedlichen Methoden zur Prozel3modellierung wird die experimentell-statisti-
sche Variante gegeniber analytischen Methoden oder Ansatzen mit Fuzzy-Logic in der In-
dustrie wie auch in bisherigen Forschungsarbeiten bevorzugt, da diese relativ einfach um-
setzbar ist und zu praziseren Ergebnissen fuhrt als die der Fuzzy-Logic. Innerhalb der expe-
rimentell-statistischen Modellierung wird die Regressionsanalyse bevorzugt angewendet.

Hierbei werden Zusammenhange zwischen Variablen erforscht mit dem Ziel eine Gleichung
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zu etablieren, die bei Kenntnis der Werte der unabhangigen Variablen (Prozef3variablen) den
zu erwartenden Wert der abhéngigen Variablen (Qualitatsmerkmal, Produktionskosten) be-
stimmen kann. LOBENHOFFER (1990) beschaftigt sich mit den statistischen Grundlagen
und Voraussetzungen der ProzeBmodellierung. Auf Grundlage technischer ProzeRmodelle
lassen sich nach LOBENHOFFER kostenmalfiige Optimierungen der Produktion vornehmen.
In den von ihm betrachteten Werken liegt das Verhaltnis der errechneten optimalen Kosten
zu den Ist-Kosten zwischen 0,93 und 0,98. Bei vorsichtiger Einschatzung der Versuchser-
gebnisse ergibt sich somit eine Kosteneinsparung von wenigstens 1,5 bis 2% der Herstellko-

sten.

Das von LOBENHOFFER (1990) beschriebene Verfahren wurde von STAHL (1993) und
JANSSEN (1997) auf einen MDF-ProduktionsprozeR ubertragen. THOEMEN und LEON-
MENDEZ (1996) wendeten das Verfahren in einer Spanplattenproduktionsanlage an.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ziele der ProzelZmodellierung naher erlautert.

Formulierung des Zusammenhangs zwischen Prozel und Plattenqualitat/Simulation

Funktionale Zusammenhange zwischen den ProzeRvariablen untereinander und zwischen
ProzelRvariablen und Qualitatsmerkmalen der Platte werden erkennbar. Mit diesem Instru-
ment kénnen beabsichtigte ProzeRanderungen hinsichtlich der Plattenqualitat ohne Ver-

suchskosten und technische Risiken simuliert und beurteilt werden.

Echtzeitqualititskontrolle

Durch die Echtzeitqualitatskontrolle liegen zuverlassige Schatzwerte der Qualitatsmerkmale
lickenlos und ohne Zeitverzug vor. Die auf Monitoren dargestellten Schatzwerte geben dem
Anlagenpersonal die Mdoglichkeit unverziglich auf Schwankungen der Plattenqualitat zu rea-

gieren.

KostenméaRige Optimierung

ProzelRmodelle dienen als Grundlage fir eine zielgerichtete und dokumentierbare Kostenop-
timierung der Produktion. Hierfir werden die einstellbaren Kontrollvariablen (z.B. Span-
feuchte, PreRtemperatur, Klebstoffeinsatz) mit Kostendaten verknipft. Uber eine Optimie-
rungsrechnung laft sich die kostenminimale Kombination der einstellbaren Kontrollvariablen
unter Berilcksichtigung anlagenspezifischer Restriktionen und vorgegebener Gutekriterien
ermitteln. Dafir wird eine Zielfunktion mit Nebenbedingungen aufgestellt. Die Zielfunktion
enthdlt die Produktionskosten als Linearkombination der einstellbaren Kontrollvariablen und

ist zu minimieren. Die Nebenbedingungen bestehen aus den Gltebedingungen und den
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technologischen Restriktionen. Als Ergebnis der Optimierungsrechnung erhalt man die opti-
malen Werte der einstellbaren Kontrollvariablen (LOBENHOFFER 1988).

2.5 Betriebswirtschaftliche Modelle

Da eine detaillierte Kostenerfassung unter industriellen Bedingungen ublicherweise aufRerst
aufwendig ist, kbnnen, mit vereinfachten Annahmen arbeitende, betriebswirtschaftliche Mo-
delle zunachst einen Uberblick tiber die Kostenstruktur und Sensitivitat der Kostentrager ver-
schaffen. Ausgehend von eher globalen Modellen kann dann eine detaillierte Betrachtung

einzelner ProzeRabschnitte durchgefiihrt werden.

Einen ersten Ansatz zur Entwicklung betriebswirtschaftlich-technischer Modelle kénnen Sy-
steme zur Betriebsdatenerfassung darstellen. Werden die Daten in einem Prozelleitsystem
zeitlich synchronisiert und zusammengefasst, sind detaillierte Einblicke in Stoffstréme, Ver-
brauchsdaten etc. mdglich. In einem weiteren Schritt kbnnen die einzelnen ProzelRvariablen
mit Kostenfunktionen belegt werden. Deren Zusammenfassung stellt dann das eigentliche
betriebswirtschaftliche Modell dar.

Die Entwicklung betriebswirtschaftlicher Modelle fir Holzwerkstoffproduktionsanlagen wird
von BECK (1994) beschrieben. Er beschaftigte sich im Rahmen seiner Arbeit mit der modell-
analytischen Produktionskostenoptimierung und beschrieb mit Hilfe von Engineering Pro-
duction Functions (EPF) Ansatze fir verschiedene betriebswirtschaftliche Optimierungssze-
narien (z. B. Gewinnschwellenberechnung oder kostenminimale Produktionsplanung). Dieser
Ansatz wird in den nachfolgenden Abschnitten fir die Entwicklung betriebswirtschaftlich-

technischer Modelle fur MDF-Anlagen verfolgt.

3 Produktions- und Kostentheorie

Die Produktionstheorie beschaftigt sich hauptsachlich mit den mengenmafigen Beziehungen
in einem Produktionsprozel3, wahrend sich die Kostentheorie hauptsachlich mit der moneta-

ren Bewertung des Produktionsprozesses beschéftigt.

3.1 Produktionstheorie

Die Produktionstheorie untersucht die Beziehung zwischen Input (Realgitern) und Output
(Endprodukten) und stellt sie in einen funktionalen Zusammenhang. In seiner einfachsten

Form kénnen Mengeninput und —output wie folgt dargestellt werden.

Mengeneinheit

Input = —————
Zeiteinheit
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. Mengeneinheit
(Guter-)output = g —
Zeiteinheit

Die Produktionstheorie dient der effizienten Gestaltung einer Produktion, mit dem Ziel einen
bestimmten Ertrag mit einem mdoglichst geringen Faktoreinsatz zu erreichen oder aber mit

einem geringen Faktoreinsatz einen moglichst hohen Ertrag zu erzielen.

Durch Multiplikation der Verbrauchsmengen mit den Faktorkosten ergeben sich die Kosten

der Produktion. Die Produktionstheorie ist somit die Grundlage der Kostentheorie.

3.2 Verbrauchsfunktionen

Zur Darstellung der Auswirkung von Veranderungen der ProzefRRbedingungen bedient man
sich der Verbrauchsfunktionen, eine Bezeichnung aus der von Gutenberg (1971) entwickel-

ten Produktions- und Kostentheorie.

Eine Verbrauchsfunktion zeigt den Einsatz von Produktionsfaktoren in Abhangigkeit von der
Maschinenleistung. Fur jedes Aggregat entspricht die Anzahl der Verbrauchsfunktionen der

Anzahl der eingesetzten Produktionsfaktoren.
Die Verbrauchsfunktionen kdnnen verschiedene Formen aufweisen (Abbildung 2).

a) Konstanter Verlauf: z. B. fir den Einsatz von Werkstoffen
b) Exponentieller Verlauf: z. B. Energieverbrauch eines Aggregates

c) Asymptotischer Verlauf: z. B. bei Zeitlohnarbeit

A
b
Mengen-
maliger
Verbrauch
je c
Leistungs-
einheit a
>

Intensitat

Abbildung 2 : Mogliche Verlaufe von Verbrauchsfunktionen

Die Beziehungen zwischen dem mengenmalfligen Einsatz an Realgitern (Input) und der
Menge an hergestellten bzw. verwerteten Endprodukten (Output) der Unternehmung werden
durch Verbrauchsfunktionen abgebildet (SCHWEITZER 1997).
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Die Produktionsfunktion (auch Ertragsfunktion oder Input-Output-Funktion) wird in der allge-

meinen Form als
x=f(r, 1, ..., T,)

geschrieben, wobei x die Ausbringung (in Stiick, kg 0. &.) und r; bis r, die einzelnen Mengen

an eingesetzten Produktionsfaktoren wiedergeben.

Die Kostenfunktion (auch monetare Produktionsfunktion) stellt die funktionale Beziehung
zwischen Ausbringungsmenge und Gesamtkosten dar. Sie wird formal aus der Produktions-
funktion abgeleitet, indem die eingesetzten Produktionsfaktoren mit ihren Preisen (q; bis g,)

bewertet werden.

x=H(r, >y, 1, Xy, o, T, )

Grundsatzlich werden Verbrauchsfunktionen vom Typ A (Ertragsgesetz) und Typ B (Guten-
berg) unterschieden. Ferner gibt es noch aus diesen Grundtypen weiterentwickelte Produkti-

onsfunktionstypen, wie z. B. den Engineering Production Functions EPF.
3.2.1 Produktionfunktion vom Typ A (Ertragsgesetz)

Wird die Menge eines eingesetzten Produktionsfaktors (r) mit ihren Preisen (q) bewertet, so

erhalt man die Kosten (k).
k=rxq

Somit entspricht die funktionale Beziehung zwischen Ausbringungsmenge und Kosten der

folgenden allgemeinen Form.

x =f(r>g)
Die Menge des Outputs ist eine Funktion der Menge des Inputs.

Der Ursprung der Produktionsfunktion vom Typ A ist die Beschreibung des Boden-Ertrags-
gesetztes fur die Landwirtschaft von A.R.J. Turgot (1768). Alfred Marshall erweiterte das
urspriinglich nur fur die Landwirtschaft geltende Gesetz auf die industrielle Fertigung. Es
besagt, da durch zunehmenden Einsatz eines Produktionsfaktors bei Konstanz aller ande-
ren Faktoren Ertrage erzielt, die zunadchst progressiv und dann degressiv ansteigen um

schlieBlich regressiv zu verlaufen (Abbildung 3).
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3.2.1.1 Modellpramissen
= Einproduktbetrieb

= Homogene Produkte, beliebig teilbar

= Homogene Inputs, beliebig teilbar

= Momentanproduktion, keine Beachtung der Produktionszeit
= Konstante Produktionstechnik und Kapazitat

= Die Inputfaktoren sind gegeneinander peripher substituierbar (Randsubstitutionalitat,

keine totale Substitution eines Faktors durch einen anderen mdglich)

Besonders die letzte Pramisse ist bei einer Ausweitung des Boden-Ertragsgesetzes auf die

industrielle Fertigung fraglich.

Analyse-Vorgehensweise

Lediglich einer der Produktionsfaktoren ist variabel, um eine zu komplexe Betrachtung zu
vermeiden. Es wird untersucht, wie sich der Ertrag bei einer Erhéhung dieses eines variablen
Faktors verandert. Diese Form der Analyse wird mit allen Faktoren einzeln durchgefiihrt, so

daf3 die Modellanalyse zur Partialanalyse und Partialanpassung wird.

Jeder Faktor wird somit einzeln in seiner Bedeutung fiir den Ertrag analysiert. Eine Partial-
analyse ist nur maglich, bei Substituitdt der Produktionsfaktoren, d. h. eine Erhéhung des

Ertrages kann durch Veranderung unterschiedlicher Faktoren erreicht werden

3.2.1.2 Beispiel einer ertragsgesetzlichen Produktionfunktion bei einem variierbaren
Einsatzgut

Wird ein Produkt x aus einer veranderlichen Menge des Produktionsfaktors r;, sowie einem
oder mehreren Produktionsfaktoren r....r,, die als konstant angenommen werden, hergestellt,
so lautet die Produktionsfunktion:

I8 -0

X =fCl,,r2,...1n *
e @

Die Produktionsfaktoren r»...rnsind konstant und werden in der weiteren Analyse nicht

mehr explizit aufgeflihrt. Graphisch sieht die Funktion wie folgt aus:
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Abbildung 3: Verlauf der ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion

Die in Abbildung 3 dargestellte Kurve wird als Gesamtertragskurve bezeichnet. Aus dieser
Kurve lassen sich die Durchschnittsertragskurve und die Grenzproduktivitatskurve (Grenzer-

tragskurve) herleiten.

Die Durchschnittsertragskurve e wird ermittelt, indem der Gesamtertrag in jedem Punkt

durch die zugehdorige Produktfaktoreinsatzmenge r; dividiert wird.

Es qilt:

. X
Durchschnittsertrag=e=—=tga
r.1

Die Funktion der Durchschnittsertragskurve lautet entsprechend:

Abbildung 4 veranschaulicht die grafische Herleitung der Durchschnittsertragskurve aus der

Gesamtkurve.
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x=f{r)
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Abbildung 4: Herleitung der Durchschnittsertragskurve aus der Gesamtkurve.

I

0

Die Veranderung der Ertrage der Variation der eingesetzten Menge r;, wird durch die Grenz-
produktivitat * (den Grenzertrag) wiedergegeben. Die Grenzproduktivitét ist der Differential-
quotient der Gesamtertragsfunktion nach dem variierten Einsatzgut und entspricht damit der

Steigung der Gesamtertragskurve.

Es qilt:

_df ()]

Grenzproduktivitét = X' =X h(r,)=
dr, dr,

=tgb

Zeichnet man in jedem Punkt Q der Gesamtertragskurve die Tangente (s. Abbildung 5), so
ist die Grenzproduktivitat gleich dem Tangens des Winkels b, den die Tangente an die Ge-

samtertragskurve mit der Abzisse bildet.

! Die Grenzproduktivitét stellt an sich nur ein Verhéltnis, und zwar das zwischen den beiden GréRen
Ertragszuwachs und Zuwachs zur Einsatzmenge des variablen Faktors, also lediglich den Tangens eines Winkels
dar.” (Gutenberg , Die Produktion*, S. 306)
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0

Abbildung 5: Ableitung der Grenzproduktivitdtskurve aus der Gesamtertragskurve

In Abbildung 6 wird der Zusammenhang zwischen Gesamtertrag, Durchschnittsertrag und

Grenzproduktivitat deutlich.

Es lassen sich drei charakteristische Punkte auf der Gesamtertragskurve identifizieren:

1. Der Wendepunkt der Gesamtertragskurve bei rl(l’ , wo die Grenzproduktivitat ihr Maxi-

mum erreicht

2. Der Punkt r?, wo das Maximum des Durchschnittsertrages liegt

3. Das Maximum der Ertragskurve bei r?
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Abbildung 6: Beziehungen zwischen Gesamtertrag, Durchschnittsertrag und Grenzprodukti-
vitat

3.2.1.3 Beispiel einer ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion bei zwei variierbaren
Einsatzgltern

3.2.1.3.1 Totalanpassung
Hierbei werden alle Faktoren gleichzeitig und im gleichen Verhaltnis (proportional) variiert.

Das Faktorenverhaltnis wird beibehalten, eine Erhéhung bzw. Absenkung der Faktoren findet

jeweils im gleichen Verhaltnis statt.

Eine Totalanpassung fuhrt zu einem linearen Ertragsverlauf. Eine S-Form hingegen erhalt

man bei der Variation nur eines Faktors (=Partialanpassung).

m &

Abbildung 7: Funktionsverlauf bei Totalanpassung
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3.2.1.3.2 Ertragsgebirge
In dreidimensionaler Form laft sich das Ertragsgesetz bei nur zwei Faktoren r; und r, dar-

stellen. Auf den Abszissen werden die Faktoreinsatzverhdaltnisse, auf der Héhenachse wird
der Ertrag dargestellt. Ausgehend vom Abszissenschnittpunkt bleiben die Faktoreinsatzver-
haltnisse erhalten (Totalanpassung = linearer Funktionsverlauf). Ausgehend vom Rand bleibt
ein Faktor konstant, wahrend der andere verandert wird (Partialanpassung = S-formiger
Funktionsverlauf).

=4

Abbildung 8: Ertragsgebirge

3.2.2 Produktionsfunktion vom Typ B (Gutenberg)
Ausgehend von der Frage inwieweit das Ertragsgesetz und die daraus abgeleiteten Kosten-

funktionen fur die industrielle Produktion Gultigkeit haben kann, wurde 1951 von GUTEN-
BERG, die Produktionsfunktion vom Typ B entwickelt.

Diese Funktion lautet in allgemeiner Form:
r, =fx,)
Mit r fir die Produktfaktoreinsatzmenge und x fiir die Ausbringungsmenge.

Ein wesentlicher Unterschied zum Ertragsgesetz besteht darin, daf keine direkte Abhangig-
keit der Faktoreinsatzmengen von der Ausbringungsmenge besteht, sondern daf} zwischen
Faktorverbrauch und Maschinenleistung nur noch eine indirekte Beziehung zwischen Kosten
und Ausbringung dargestellt werden. (HABERSTOCK, 1986)
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Eine Verbrauchsfunktion in diesem Sinne gibt also die funktionale Abhangigkeit der Ver-
brauchsmenge einer bestimmten Faktorart flir eine Ausbringungseinheit von der technischen

Leistung (Intensitat) eines Betriebsmittels wieder.

Der Begriff Intensitat entspricht dem physikalischen Begriff der Leistung, als Arbeit pro

Zeiteinheit. Die Formel fir die Intensitat | kann wie folgt dargestellt werden:

mit x fur die Anzahl der Arbeitseinheiten (Ausbringungsmenge) und t fur die Zeit.

Fur die meisten Betriebsmittel besteht aufgrund technischer Griinde ein Spielraum, innerhalb
derer die Intensitat variiert werden kann. Die Obergrenze ist hierbei die Maximalintensitat |,

und die Untergrenze die Minimalintensitét I,

In Abhangigkeit vom Intensitatsgrad andert sich allgemein der Verbrauch an Produktions-
faktoren. Uber diesen Zusammenhang geben Verbrauchsfunktionen Auskunft, die in allge-

meiner Form fiir den Produktionsfaktor i wie folgt aussehen:

U0
X

Der Verbrauch des Rohstoffes i auf dem Aggregat j hdngt von der Intensitat ab, mit der das

Aggregat j genutzt wird.
ri,; >4 :f(X;)>qi
ki =f(x; )0

Bei einem gegebenen Faktorpreis g konnen die Produktionskosten bestimmt werden.

Modellpramissen

= Die Funktion darf sich nicht nur auf die reine Input-Output Beziehung beschranken, son-

dern muf3 auch berticksichtigen wie der Output erzeugt wurde (Aggregat) (Abbildung 9).

= Statt peripherer Substitutionalitéat gilt Limitionalitat. D. h. jeder Leistungsintensitat (Lei-
stungsmenge je Zeiteinheit) kann eine ganz bestimmte und nur diese Faktorkombination

zugeordnet werden.
= Das Faktor-Input-Output-Verhaltnis kann:

= Immer gleich (linear) oder
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= Sich andernd (tber- bzw. unterproportional) sein.

= Die Technik ist mit verbrauchsbestimmend und gekennzeichnet durch limitionale und

keine substitutaren Prozesse. Jede Ausbringungsmenge hat nur eine Faktorkombination

roo _
-L  die konstant ist.
rZ

INPUT ———» | TECHNIK [——mmmm» OUTPUT

U

* Intensitat

= Zeit

= Quantitat (Anzahl der
eingesetzten Aggregate)

Abbildung 9: Zusammenhang von Input, Technik und Output (SCHWEITZER 1997)

Die Intensitat ist fir jedes einzelne Aggregat determiniert. Der Gesamtbetrieb ist die Summe
aller Produktionsaggregate. Die Anzahl der notigen Funktionen ergibt sich durch Multiplika-

tion von Aggregate * Produktionsfaktoren.

3.2.2.1 Ermittlung der Verbrauchsfunktionen
Die Verbrauchsfunktion sagt aus, welche Mengeneinheiten pro Zeiteinheit (Input) einzuset-
zen sind, um einen bestimmten Output zu erreichen. (Verbrauchsfunktionen vom Typ A un-

tersuchen die Umkehrfunktion: Wie hoch ist der Output bei einem bestimmten Input?)

Die Verbrauchsfunktion r; j gibt den Verbrauch des Faktors i auf dem Aggregat j wieder.
j :f(zjl’ Zj5, "';dj(xi»
d; = Technische Leistung von j, z.B. Umdrehungszahl pro Minute

x; = Okonomische Leistung von j, bei einer bestimmten technischen Leistung d; (Anzahl von

Umdrehungen pro Minuten) wird ein bestimmter Output in H6he von x erreicht

zj = technische Eigenschaften des Aggregates j bezlglich des technischen Merkmals k fur k

=1,2,... (Bohrung, Verdichtungsverhalten, ...)

Diese Funktion gibt somit eine Input-Output-Beziehung wieder.
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Der Input pro Zeiteinheit wird determiniert von:
(a) der technischen Eigenschaft des Aggregates j (zj)
(b) der technischen Leistung des Aggregates j (d;)

(c) der 6konomischen Leistung des Aggregates j (X))

3.2.3 Engineering Production Functions (EPF)
Die Engineering Production Functions — in der deutschen Literatur auch ,technische Produk-

tionsmodelle* genannt - dienen der expliziten Berlicksichtigung technischer Eigenschaften

bzw. Einflu3gréfien von
= Einsatzgutern
= Aggregaten

=  Produkten.

Ausgangspunkt fiir die Formulierung von Engineering Production Functions ist die Erkennt-
nis, dafld zwischen dem Verbrauch von Einsatzgitern und technischen Produktionsbedingun-
gen? ein Zusammenhang besteht. (SCHWEITZER 1997)

Engineering Production Functions beschreiben somit den funktionalen Zusammenhang zwi-
schen Produktionsfaktorverbrauch (economic variables) und den technischen EinfluRgréRen

(engineering variables), die diesen Verbrauch bestimmen.

Ziel ist es im weitaus starkeren Mal3 technische GesetzmaRigkeiten und ingenieurmafiges
Denken in die betriebswirtschaftliche Analyse einflie3en zu lassen. Hierbei bedient man sich
sowohl des Laborexperiments als auch der Beobachtung und Auswertung praktischer Pro-

duktionsprozesse .

Die Gutenbergsche Verbrauchsfunkton stellt einen Spezialfall der allgemeineren Engineering

Production Functions dar, die sich auf die Intensitat als technische Einflu3gréf3e beschrankt.

2 Technische Produktionsbedingungen = Erfassung entscheidungsrel evanter technischer Eigenschaften von
Einsatzgitern, Aggregaten und Produkten.
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3.2.3.1 Aufbau von EPF (nach SCHWEITZER 1997)

(1) Am Produktionsvorgang an einer Stelle sind beteiligt
Potentialgtter (Gebrauchsguter)
Repetierguter (Verbrauchsguter)
Ausbringungsguiter (Produkte)

(2) Alle beteiligten Guter lassen sich kennzeichnen durch ihre
Mengen (Quantitat)

Technische Eigenschaften (Attribute)

(3) Fur die drei Guterarten aus (1) lassen sich folgende Mengen- und Eigenschaftsvariable

einfihren:
Mengenvariable Eigenschaftsvariable
(Z3)=2%;j=1.n
Potentialgiiter rfij=1.n
s=1...S
o y (z)=2";i=1.m
Repetiergtter n,i=1.n
[=1..L
Produkt X (z,)=759=1.Q

(4) Energieverbrauch

E" sei die Menge an Energie, die benétigt wird, um die Produktmenge x zu erstellen. E® sei

die Energie, die den Gebrauchsgiitern fur die Produktion zugefiihrt werden muf3.

(5) Die Beziehungen zwischen der Produktmenge X, den technischen Produkteigenschaften

Z*, den technischen Verbrauchseigenschaften z’ und der benétigten Energiemenge E'

driicken eine oder mehrere Transformationsfunktionen (Material Transformation Function)

aus:

f(x,z*,z",E")=0

(i)
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(6) Die Menge der zugefiihrten Energie E° hangt von der fiir die Produktion erforderlichen

Energie E' und von den technischen Eigenschaften der Gebrauchsgiiter z® ab. Hierfir gilt

die Energiezufuhrfunktion (Energy Supply Function):

E®=f,(E",z°) bzw. E" =f,(E®, 2°) (ii)

(7) Wird (i) in (i) eingesetzt, so erhalt man die Engineering Production Function:

f(x,2",z",f,(E',z°))=0 bzw. f(x,2*,2",2°% E®) =0 (iii)

(iii) ist eine Transformationsfunktion, die den funktionalen Zusammenhang zwischen

Energiezufuhr E®

Produktionsmenge x

Technischen Produkteigenschaften z*

Technischen Eigenschaften der Verbrauchsgiter z’

Technischen Eigenschaften der Gebrauchsgiiter z°

in der betrachteten Stelle ausdriickt.

(8) Fur die Einsatzmengen der brigen Repetiergiiter r¥ und Potentialgiiter r® gelten die

folgenden Transformationsfunktionen:
rV =f (2',2°%,2°) (iv)
r¢=f(2",2°2") (v)

(9) Mit der Engineering Production Function (iii) und den Transformationsfunktionen (iv) und
(v) wird der Input-Output-Zusammenhang der betrachteten Stelle sowohl unter Mengen- als

auch unter technischen Eigenschaftsaspekten umfassend abgebildet.

3.2.3.2 Empirische Geltung von Engineering Production Functions

Nach SCHWEITZER (1997) ist der empirische Gehalt der Engineering Production Functions
abhangig davon, ob sie in der Lage sind die Tatbestande der Realitat wiederzugeben, die
beobachtbar und mef3bar sind. Werden die verwendeten Grundbegriffe, wie ,Potentialguter,
.Repetiergiter* und ,Ausbringungsgiter” betrachtet, kann festgestellt werden, daR sich diese

auf meRbare und beobachtbare Gegenstande der Empirie beziehen. Ublicherweise lassen
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sich ,Einsatzgiterverbrauch”, ,Produktionsmenge“, ,technische Produkteigenschaften®,
Jtechnische Eigenschaften der Verbrauchsgiter und ,technische Eigenschaften der Ge-
brauchsgiter” hinreichend genau messen. SCHWEITZER (1997) zieht daher den Schluf3,
daR alle wichtigen Begriffe beobachtbare und weitestgehend auch melRRbare GroRen der
Realitat ausdriicken. Somit besitzen mit Engineering Production Functions gebildete Aussa-

gensysteme empirischen Gehalt.

3.2.3.3 Anwendung von Engineering Production Functions

Nach HABERSTOCK (1986) sind Engineering Production Functions, die genauesten und
aussagefahigsten Funktionen dieser Art die es geben kann. Jedoch weist er ebenso darauf-
hin, dal’ solche technischen Spezialfunktionen nur fiir sehr wenige Produktionsfaktoren er-
mittelt werden kénnen, und somit einen zu kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Produkti-
onsprozeld wiedergeben. BECK (1994) stellt hierzu fest, da’ in modernen Holzwerkstoffpro-
duktionsanlagen durch die weite Verbreitung elektronisch unterstitzter Datenaufnahme und
Auswertung, sowie des hohen Automatisierungsgrades die Voraussetzungen fiir den Einsatz

von Engineering Production Functions in hohem Mal3e gegeben sind.

SchluRfolgernd wird im Rahmen dieses Projektes auf den Einsatz von Engineering Produc-
tion Functions zurtickgegriffen, um eine mdglichst umfassende und genaue Beschreibung

des MDF-Produktionsprozesses zu erreichen.
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4 Datenerhebung

Damit Modelle die Realitat moglichst prazise widerspiegeln, ist eine sorgfaltige und umfas-

sende Datenerhebung elementare Grundvoraussetzung.

Im vorliegenden Fall wurden Daten verschiedener europaischer MDF-Hersteller zur Modell-
bildung herangezogen. Die technischen Prozel3daten stammen dabei Uberwiegend aus den
Betriebsdatenerfassungs- bzw. Prozefileitsystemen sowie erganzenden handschriftlichen
Aufzeichnungen nicht on-line erfal3ter Bereiche (z.B. Holzplatz). Zusatzlich wurden betriebs-
wirtschaftliche Daten des betriebsinternen Controlling verwendet. In den Fallen, in denen
keine ausreichenden Aufzeichnungen vorhanden waren, wurden Expertenschétzungen ein-

geholt und den Berechnungen zugrundegelegt.

Die nachstehende Aufzahlung zeigt, welche Informationen im Einzelnen berucksichtigt wur-

den:

Ausristungsgegenstande Spezifizierung der Maschinen
Anzahl der Maschinen
Investitionskosten pro Maschine
Installierte Leistung pro Maschine
Leistung in Abhangigkeit vom Materialdurchsatz

(soweit differenzierbar)

Energieverbrauch Strom
HeiRdampf
ProzelRwasser

Kihlwasser

Wartung/Personal Wartungskosten, Wartungszeit pro Maschine
Bedienungspersonal pro Maschine

Lohnkosten

Rohstoffe (Holz, Chemikalien) Einkaufspreise
Verbrauche

Verluste
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Fur eine adaquate Datenerhebung wurde der komplexe Gesamtproduktionsprozel in kleine

in sich abgeschlossene, analysierbare Teilabschnitte zerlegt (Abbildung 10).

Holzplatz

v

Zerfaserung

v

Beleimung

v

Trocknung

v

Formung

v

Verpressung

Abbildung 10: Betrachtete Teilprozesse

Bei der Aufteilung des Gesamtprozesses wurde darauf Wert gelegt, dalR der jeweilige ent-
stehende Teilprozel3 fur sich alleine betrachtet werden kann. D. h. Input- und Output-Strome

kdnnen explizit fur diesen Teilabschnitt definiert und quantifiziert werden.

In Abbildung 11 ist beispielhaft das Modul Holzplatz dargestellt. Als Input-Strome fallen zum
einen Rohstoffe (Rundholz, Hackschnitzel) an, des weiteren flieRen Energie, Betriebsstoffe,

Personalkosten und Abschreibungen als Input in das Modul ein.

Innerhalb des Moduls sind die Aggregate aufgeftihrt mit deren Hilfe aus den Input-Strémen

das Output erzeugt wird.

Als Output werden zum einen Hackschnitzel erzeugt, die als Input in das nachste Modul (In-
put) flieBen, zum anderen fallen Holzabfélle an, die thermisch zur Energieerzeugung ver-

wertet bzw. recycelt werden.

Die Input- und Output-Stréme unterscheiden sich abhangig von der jeweiligen Aufgabe der
Teilprozesse. Im Bereich Beleimung fallen als zusatzlicher Input noch Chemikalien (Kleb-
stoff, Harter, etc.) an. In anderen Modulen ist die Beriicksichtigung von z. B. Abwasser not-

wendig.
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Grundsatzlich kann mit der Anzahl der im Modell berticksichtigten Input- und Output-Strome
die Genauigkeit des Modells beeinfluRt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit
zunehmender Berticksichtigung von Faktoren die Komplexitat des Modells erhéht und damit

dessen Bildung erschwert wird.

Rundholz Hackschnitzel
v <[———| FErergie
Entrindun
9 <:| Betriebsstoffe
4
<:| Personalkosten
Trommelhacker
4 : <:| Abschreibung
h 4
Y »  Hackschnitzelbunker
— Holzabfélle
Hammermihle i |:> (thermisch)
4
o Sortierung T : Holzabfalle
(recycling)
A
Waschanlage
\ 4
Hackschnitzel

Abbildung 11: Uberblick tiber Input- und Outputstrome des Teilabschnittes Holzplatz

Jeder Teilabschnitt wird bezlglich der Maschinenausstattung, installierter Leistung, Material-
durchfliisse etc. charakterisiert. In der folgenden Tabelle sind fiir die einzelnen Teilprozesse
die Maschinen und Aggregate aufgefiihrt, die im Laufe des Projektes untersucht wurden.
Wichtig bei der Bildung von Engineering Production Functions ist die Berticksichtigung von

Aggregaten, die in ihrer Leistung in Abhangigkeit von der Produktionsintensitat schwanken,
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da diese variable Kosten erzeugen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Produkti-

onsintensitat stehen.

Tabelle 2: Maschinenausstattung einzelner Teilabschnitte

Fahrzeuge

Entrinder

Hacker

Holzplatz Sichter
Hackschnitzelwaschanlage
Hackschnitzelbunker
Fordereinrichtungen

Vordampfer

Zerfaserung go?her
efiner

Fordereinrichtungen

. Klebstoffbehalter
Beleimung Klebstoffdosierung
Blow-line

Trockner
Trocknung Faserbunker
Fordereinrichtungen

Formstationbunker
Formung Formstation
Fordereinrichtungen

Vorwarmer

HeilRpresse

_ Kihlstern
Endfertigung Schleifmaschine
Formatsage

Werkstatt EIektrisc_he Werkstatt
Mechanische Werkstatt

Labor Laboreinrichtung
Gebaude
Energieanlage/Entsorgungseinrichtungen Kessel

Rohrleitungen
Abwasserentsorgung
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5 Ermittlung der Kostenfunktionen

Die Abhéangigkeit von Kosten zur Ausbringungsmenge kénnen mit Kostenfunktionen darge-
stellt werden. Die Gesamtkosten setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Kostenarten
zusammen, die grundséatzlich in fixe und variable Kosten unterteilt werden kénnen. Wahrend
des Vorhabens wurde ein besonderes Gewicht auf die Ermittlung der variablen Kosten ge-
legt. Die Kosten wurden in eine formale Beziehung zur Ausbringungsmenge gesetzt, woraus

ein mathematisches Modell entwickelt wurde.

Die Herleitung von Kostenfunktionen wird nach HABERSTOCK in fuinf Schritte unterteilt:
1. Ermittlung der Verbrauchsfunktionen
2. Bewertung der Produktionsfaktoren in den Verbrauchsfunktionen mit ihren Preisen

3. Zusammenfassung der Verbrauchsfunktionen durch Vertikaladdition und Ermittlung der

Optimalintensitat
4. Bestimmung der kurzfristigen Anpassungsform

5. Ableitung des Kostenverlaufs

5.1 Berechnung der Materialzugadnge und -verluste

Bei der Herstellung von MDF treten in den verschiedenen Produktionsschritten Materialver-
luste, wie zum Beispiel beim Formatschneiden durch die Schnittfuge, sowie auch Material-

zugange, wie zum Beispiel durch die Zugabe von Klebstoff wahrend der Beleimung, auf.

Fur eine exakte Beschreibung des Produktionsprozesses ist es notwendig die Materialzu-
gange und —verluste mdglichst genau zu erfassen und den jeweiligen Produktionsschritten

zuzuordnen.

Zuerst wurde der Produktionsprozel in einzelne Abschnitte aufgeteilt, die fir sich alleine
betrachtet werden kdnnen (s.0.). Anschliel3end wurden die jeweiligen Materialverluste bzw. —
zugange ermittelt. Die Werte fir die Materialverluste begriindeten sich dabei auf Erfah-
rungswerte von Anlagenbetreibern. Dem gegenlber waren die Materialzugénge, wie z. B.

die Klebstoffzugabe, exakt bekannt. In

Tabelle 3 sind die im weiteren berlicksichtigten Materialzugange bzw. -verluste aufgefiihrt.
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Tabelle 3: Materialzugange und —verluste der Produktionsabschnitte

Produktionsabschnitt | Materialverluste [%] | Materialzugange [%]

Schleifen 2

Besaumen 1,5

Pressung 0

Trocknung 5

Beleimung
Klebstoff 12
Harter 1,5
Wachs 3
Additiv 1

Sichtung 2

Fasererzeugung 3

Holzplatz 8

Die Berechnung der absoluten Verluste und Zugéange erfolgt im Folgenden ausgehend vom
Fertigprodukt mit bekannter Rohdichte den Produktionsprozeld riickwarts folgend bis zum

Holzplatz.

Schleifen

Die Verluste beim Schleifen betragen 2 %. Die Rohdichte des Fertigprodukts betragt 800
kg/m3. Somit muf3 vor dem Schleifen eine Masse von 816 kg vorhanden sein, damit das Fer-

tigprodukt eine Dichte von 800 kg/m? besitzt.

3 M Fp X100
" 7100- Vg,
Besaumen

Die Materialmasse vor dem Besdumen ergibt sich aus dem Material vor dem Schleifvorgang

sowie der Materialverluste beim Besdaumen (1,5%).
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_ Mg, X100
®100-V,

Trocknung

Die Verluste beim Trocknen der Fasern betragen 5 %, weshalb eine Masse von 886 kg vor

der Trocknung erforderlich ist.

_ M K00
™ 100-V,,

Beleimung

Im Produktionsabschnitt Beleimung treten keine Materialverluste auf. Allerdings wird hier
Material in Form von Klebstoff, Harter, Wachs und Additiven zugefiihrt. Fur eine Differenzie-
rung in Holz und andere Komponenten wird zunéchst der Anteil des reinen Holzmaterials im
Fertigprodukt berechnet. Hierfir wird ausgehend von der Rohdichte des Fertigproduktes, die
Menge an Klebstoff, Harter, Wachs und Additiv berechnet, um anschlieBend per Subtraktion

auf den Holzanteil zu schlief3en.

MFS
o, 0, ado, Mo, 0 BN, 0, <y, XAy, 00
€100 5 & 10000 5 &10045 & 10000 &g

Mg =

Ausgehend von der berechneten Holzmenge kdnnen die Absolutmengen an Klebstoff, Har-
ter, Wachs und Additiv ermittelt werden. Die Mengen an Klebstoff Mx und Wachs My, werden

hierbei direkt auf die Menge Holz bezogen.

M

M :_BxK0

K 100 %
M

M., =—B XW,

W 100 O ”

Die Harter-Menge My und die der Additive M, wird dagegen auf den zuvor berechneten

Klebstoffgehalt bezogen.

M
M =_K>4_|0
o100
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M
M :_KxA0
A 100  *

Sichtung

Die Verluste beim Sichten betragen 2%.

_ Mg %00
®100-V,
Fasererzeugung

Die Verluste beim Erzeugen der Fasern betragen 3%.

_ M4x00
F100-V,
Holzplatz

Der Materialverlust auf dem Holzplatz betragt 8%.

_ M %00
" 100-VH
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5.2 Betrachtete MDF-Anlage

Fur weitere war die zu bericksichtigende MDF-Anlage naher zu spezifieren. Zu diesem
Zwecke wurden Informationen von Maschinen- und Anlagenherstellern, Plattenproduzenten
sowie weiteren Literaturangaben zusammengetragen. Hierauf basierend wurde eine aktuelle,

europaische Standard-MDF-Anlage definiert (Tabelle 5).

Alle weiteren Berechnungen basieren auf einer MDF-Platte mit einer Dicke von 19 mm und

einer Breite von 2,6 m.

Tabelle 5: Spezifikation der MDF-Anlage

Pressenlange 40.000,00 [mm]
Plattenbreite (Produktionsbreite) 2.600,00 [mm]
Plattendicke 19,00 [mm]
Produktionsstunden 23,00| [Stunden/Tag]
Produktionstage 330,00| [Tage/Jahr]
Kapaziat 861,12 [m3/Tag]

5.3 Materialdurchsatz

Auf Grundlage oben aufgefihrter Spezifikationen kénnen die Materialverbrauche pro Pro-
duktionsabschnitt und der Materialdurchsatz pro Stunde berechnet werden (Tabelle 5). Be-
ginnend beim Endprodukt, der fertig geschliffenen Platte, werden nach Abzug des Wasser-
gehalts (hier 5%), entgegen der Produktionsrichtung die Materialverbréauche berechnet. Ziel
dieser Berechnung ist es festzustellen, wie hoch in den einzelnen Produktionsabschnitten die
Materialverbrauche sind entsprechend angenommener Materialverluste, die sich aus techni-
schen Griinden ergeben und Materialerganzungen, durch die Zugabe von Chemikalien, wie

Klebstoff, Harter, etc..
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Tabelle 6: Zusammenfassung der Ergebnisse der Materialberechnung
Masse Materialdurchsatz
[ka] [kg/h]’
Produkt Masse Platte im Fertigprodukt 730
5 % |Wasser (u) 35

Masse Platte atro 695
Schleifen
Verlust 2 % |Masse Platte vor Schleifen 709 26561
Besaumen

Masse Platte vor Besaumen 720 26965
Verlust 15%
Trocknung

Masse beleimte Faser vor Trocknung 758 28385
Verlust 5%
Beleimung

Masse Faser vor Beleimung 658 24618
Klebstoff 12 % |Masse Klebstoff 79 2954
Harter 1,5 % |Masse Harter 1 44
Wachs 3 % |Masse Wachs 20 739
Additiv 1 % Masse Additiv 1 30
Sichtung

Masse Faser vor Sichtung 671 25120
Verlust 2%
Fasererzeugung

Masse Holz vor Fasererzeugung 692 25897
Verlust 3%
Holzplatz

Masse Holz 752 28149
Verlust 8 %

% Materialdurchsatz pro Stunde im jeweiligen Produktionsabschnitt
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5.4 Ermittlung der monetaren Verbrauchsfunktionen

Kostenfunktionen stellen den monetaren Verbrauch an Produktionsfaktoren in Abh&ngigkeit
von der Maschinenleistung dar. Die Maschinenleistung im Rahmen der Modellbildung wird

anhand der Durchsatzmenge des Fasermaterials angegeben.

Tabelle 7 zeigt die einzelnen Produktionsabschnitte mit ihrer installierten Leistung, der ma-

ximalen Kapazitat und dem notwendigen Bedienpersonal.

Tabelle 7: Installierte Leistung, maximale Kapazitat und erforderliches Bedienpersonal je

Produktionsabschnitt

Installierte Leistung | max. Kapazitat | Bedien-per-

Produktionsabschnitt [kwh] [m3/h] sonal
Endfertigung 75 27000 1,50
Verpressung 455 30000 0,75
Formung 315 30000 0,75
Trocknung 95 30000 0,50
Beleimung 20 22000 0,50
Sichtung 1580 28000 0,50
Fasererzeugung 4040 28000 0,50
Holzplatz 414 30000 3,00

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Produktionsfaktoren monetar bewertet und an-

schliel3end in einen funktionellen Zusammenhang zur Fasermenge gesetzt werden.

Folgende Produktionsfaktoren werden dabei berlicksichtigt:

Bedien- und Wartungskosten

Diese Kosten werden durch Multiplikation des Stundensatzes mit der Anzahl der Mann-
Stunden berechnet. Als Stundensatz wird der Planpreis flir eine Stunde in einer Hohe von
50,- DM (ohne Berticksichtigung von freiwilligen und gesetzlichen Sozialleistungen) ange-

nommen.

Die folgende Formel dient zur Berechnung der Personalkosten pro Produktionsabschnitt.

KBW :KSt >q‘]MSt
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Reparatur- und Inspektionskosten

Diese Daten wurden im Rahmen des Projektes anhand von Angaben des innerbetrieblichen

Controlling ermittelt.

Reparaturmaterialkosten

Diese Daten wurden ebenfalls im Rahmen des Projektes anhand von Angaben des innerbe-

trieblichen Controlling ermittelt.

Energiekosten

Die Kosten fur elektrische Energie wurden durch Multiplikation der bengtigten Maschinenlei-
stung mit dem Preis fur eine kWh (0,05 DM) berechnet.

Es wurde davon ausgegangen, dal3 thermische Energie durch 100%ige thermische Verwer-
tung von Produktionsabféllen (Materialverluste) sowie erganzend fossilen Brennstoffen in
einer werkseigenen Kesselanlage produziert wird. Dementsprechend entstehen Kosten le-

diglich durch Zukauf von fossilen Brennstoffen.

5.4.1 Endfertigung
Unter dem Produktionsabschnitt Endfertigung werden die Arbeitsschritte Schleifen und For-

matschneiden zusammengefalit betrachtet.

Die verschiedenen Berechnungen, die fiir jeden Produktionsabschnitt durchgefiihrt werden

missen, soll ausfihrlich am Beispiel des Abschnitts Endfertigung dargestellt werden.
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Tabelle 8: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Endfertigung

A B C D
Auslastung kg/h 27000 25000 23000 21000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 75 75 75 75
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 14 12 10 9
Reparaturmaterialkosten DM/h 12 11 7 52
Energiekosten DM/h 23,75 23,75 23,75 23,75
Gesamtkosten DM/h 124,75 121,75 115,75 112,75
Durchschnittskosten DM/kg 0,0046| 0,0049| 0,0050( 0,0054

Die anfallenden Kosten sind in Tabelle 8 fiir verschiedene Auslastungsgarde aufgefiihrt.

Die Bedienungs- und Wartungskosten ergeben sich aus der Multiplikation der erforderlichen
Mannstunden fir diesen Abschnitt (1,5 Mannstunden) und den Kosten pro Stunde (50,00
DM). Die Bedienungs- und Wartungskosten fallen hier unabhangig von der Maschineninten-

sitat in gleicher H6he an.

Die Reparatur- und Inspektionskosten sowie die Reparaturmaterialkosten basieren auf Er-
fahrungswerten von Anlagenbetreibern. Bedingt durch einen zunehmenden Verschleil3 bei
hoheren Durchsatzmengen wird mit einem Anstieg der Kosten bei hoher Maschinenausla-

stung gerechnet.

Die Energiekosten, die sich in diesem Fall lediglich auf Kosten fur Elektrizitat beziehen, wur-
den anhand der installierten Leistung der einzelnen Maschinen in diesem Abschnitt berech-

net. Bei den Berechnungen werden die in Tabelle 9 genannten Maschinen berlcksichtigt.

Tabelle 9: Beruicksichtigte Maschinen mit installierter Leistung im Bereich Endfertigung

Besdumung u. Absaugung 40 kWh
Schleifmaschine 310 kWh
[Transport 110 kWh
Diagonal-Sage 15 kWh
Summe 475 kWh

Durch Multiplikation des Gesamtverbrauchs an elektrischer Energie mit einem angenomme-
nen Preis von 0,07 DM pro kWh ergibt sich ein Betrag von 33,25 DM/h.
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Im Rahmen dieses Berechnungsbeispiels wird davon ausgegangen, dafl3 der Energiever-
brauch unabhangig von der Maschinenintensitat konstant ist. Es ist hinlanglich bekannt, daf3
die Schleifmaschine in ihrem Energieverbrauch schwankt. Es lagen jedoch keine konkreten
Angaben vor und es ist davon auszugehen, dal} diese Energieschwankungen auch wahr-

scheinlich nicht signifikant sind.

Die Gesamtkosten werden durch Addition der Kosten fur die einzelnen Produktionsfaktoren
ermittelt. Nach Division der Gesamtkosten durch die Intensitdt werden anschliefend die

Durchschnittskosten ermittelt.

Die monetére Verbrauchsfunktion wird basierend auf den errechneten Kosten aus Tabelle 8
mit Hilfe der Polynom-Regression ermittelt. Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (MS-
Excel) wird sowohl der Funktionsverlauf dargestellt, als auch die Funktionsgleichung ermittelt

(Abbildung 12). In diesem Fall lautet die Funktionsgleichung:

y = 6,25E %% — 4,25E%x + 0,01154375.

0,0055
0,0054
0,0053 N
0,0052
0,0051
0,0050
0,0049 .
0,0048
0,0047
0,0046 T~
0,0045 ‘ ‘ ‘

20000 22000 24000 26000 28000

Durchschnittskosten [DM/kg]

Auslastung [kg/h]

Abbildung 12: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Endfertigung

5.4.2 Pressung

Die Berechnungen fir diesen Abschnitt beziehen sich auf die HeiRpresse und die Vorpresse.
Die Methodik der Berechnung dieses Produktionsabschnitts ist identisch mit der zuvor aus-
fuhrlich dargestellten. Aus diesem Grunde wird nur auf einige Besonderheiten dieses Pro-

duktionsabschnitts eingegangen.
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Tabelle 10: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Verpressung
A B C D

Auslastung kg/h 30000 28000 26000 24000
Bedien und Wartungskosten DM/h 37,5 37,5 37,5 37,5
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 15 13 115 10
Reparaturmaterialkosten DM/h 13 11,5 9,5 9
Energiekosten DM/h 22,5 22,5 22,5 22,5
Gesamtkosten DM/h 88,0 84,5 81,5 79,0
Durchschnittskosten DM/kg | 0,002933| 0,003018| 0,003115( 0,003292

Fur die Berechnung der Bedien- und Wartungskosten wurde eine Mannstunde angesetzt.

Die Energiekosten setzen sich aus den Kosten fiir elektrische Energie und thermische Ener-

gie zusammen. Bei der Berechnung des thermischen Energieverbrauchs wird davon ausge-

gangen, dal die bendétigte Energie sowohl aus Produktionsabfallen als auch mit Hilfe von

fossilen Energietragern erzeugt wird. In der Berechnung wurde ein elektrischer Energiever-

brauch von 255 kWh und ein thermischer Energieverbrauch von 350 MJ je m3 produzierter

Platte zugrundegelegt. Der Effizienzgrad der Heil3presse wurde mit 85% angenommen.

Nach Berechnung der Kosten kann durch Polynom-Regression die monetére Verbrauchs-

funktion ermittelt werden:

0,003350

y = 5,75E %% — 3,692E%'x + 0,0088374.
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Abbildung 13: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Verpressung
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5.4.3 Formung

Fur den Produktionsabschnitt Formung wird ebenfalls mit einer Mannstunde gerechnet. Die

Energiekosten beschranken sich auf den Verbrauch von elektrischer Energie.

Tabelle 11: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Formung

A B C D
Auslastung kg/h 30000 28000 26000 24000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 37,5 37,5 37,5 37,5
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 8 6 5 4
Reparaturmaterialkosten DM/h 9 7 5 4
Energiekosten DM/h 15,75 15,75 15,75 15,75
Gesamtkosten DM/h 70,25 66,25 63,25 61,25
Durchschnittskosten DM/kg 0,00234| 0,00237| 0,00243| 0,00255
Nach Addition der Kosten kann mit Hilfe der Polynom-Regression wiederum die monetare

Verbrauchsfunktion ermittelt werden:

y = 5,625E"?x? — 3,3825E%"x + 0,0074265.
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Abbildung 14: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Formung
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5.4.4 Trocknung

Im Produktionsabschnitt Trocknung wurde mit einer halben Mannstunde gerechnet. Der

Energieverbrauch setzt sich in diesem Abschnitt aus elektrischer Energie und thermischer

Energie zusammen. Der Verbrauch an elektrischer Energie betragt 75 kwh. Der Verbrauch

an thermischer Energie wurde anhand des Energieverbrauchs berechnet, der fur die Ver-

dunstung von 1 kg Wasser aus Holz benétigt wird (3560 kJ/kg). Zur Erzeugung der thermi-

schen Energie werden sowohl Produktionsabfélle, als auch fossile Energietréager benutzt.

Tabelle 12: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Trocknung

A B C D
Auslastung kg/h 30000 28000 26000 24000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 25 25 25 25
Reparatur und Inspektionskosten DM/h 15 13 10 8
Reparaturmaterialkosten DM/h 11 9,5 8 7
Energiekosten DM/h 434,80 434,80 434,80 434,80
Gesamtkosten DM/h 485,80 482,30 477,80| 474,80
Durchschnittskosten DM/kg 0,0162| 0,0172| 0,0194| 0,0198

Nach Ermittlung der Durchschnittskosten kann, wie auch bei den vorherigen Abschnitten,

durch Polynom-Regression, die monetare Verbrauchsfunktion ermittelt werden:

y = 2,5Ex? — 1,95E%x + 0,0522.
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Abbildung 15: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Trocknung
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5.4.5 Beleimung
Fur diesen Produktionsabschnitt wurde ebenfalls mit einer halben Mannstunde gerechnet.

Tabelle 13: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Beleimung

A B C D
Auslastung kg/h 26000 25000 24000 23000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 25 25 25 25
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 13 11 9 8
Reparaturmaterialkosten DM/h 10 8 6 5
Energiekosten DM/h 1 1 1 1
Gesamtkosten DM/h 49 45 41 39
Durchschnittskosten DM/kg 0,0019| 0,0018| 0,0017| 0,0017

Da in diesem Produktionsbereich lediglich in geringem Umfang Energie verbraucht wird und
keine Daten zur Verfligung standen, wurde diese konstant auf 1 DM/h gesetzt. Die monetare

Verbrauchsfunktion fiir diesen Bereich lautet:

y = 1,825E*x? — 8,2835E%"x + 0,01108945.
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Abbildung 16: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Beleimung
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5.4.6 Sichtung
Fur diesen Produktionsabschnitt wurde ebenfalls mit einer Mannstunde gerechnet.
Tabelle 14: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Sichtung

A B C D
Auslastung kg/h 27000 26000( 25000{ 24000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 25 25 25 25
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 14 12 11 9
Reparaturmaterialkosten DM/h 12 10 9 8
Energiekosten DM/h 79 79 79 79
Gesamtkosten DM/h 130 126 124 121
Durchschnittskosten DM/kg 0,0048| 0,0048| 0,0050| 0,0050

Die monetare Verbrauchsfunktion fiir diesen Bereich lautet:

Durchschnittskosten [DM/kg]

0,005100
0,005050
0,005000
0,004950
0,004900
0,004850
0,004800
0,004750

y = 1,275E™%x? — 7,2975E%"x + 0,01521775.

—
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Abbildung 17: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Sichtung
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5.4.7 Fasererzeugung

Fur diesen Produktionsbereich wurde eine Mannstunde zugrundegelegt.

Tabelle 15: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Fasererzeugung

A B C D

Auslastung kg/h 27000 26000| 25000| 24000
Bedien u. Wartungskosten DM/h 25 25 25 25
Rep. u. Inspektionskosten DM/h 11 9,5 7,5 6,5
Reparaturmaterialkosten DM/h 10 8 6 5
Energiekosten DM/h 202 202 202 202
Energiekosten variabel DM/h 175,5 169,0 162,5 156
Gesamtkosten DM/h 4235 4135 403,0 3945
Durchschnittskosten DM/kg 0,0157 0,0159| 0,0161| 0,0164

Bei der Berechnung der Energiekosten wird in diesem Fall einen fester, auslastungsunab-

hangigen Betrag und ein variabler, auslastungsabhangiger Betrag berticksichtigt.

Die monetare Verbrauchsfunktion fiir diesen Bereich lautet:

y = 2,5E™x? — 1,505E%x + 0,038115.
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0,0164 AN
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Abbildung 18: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Fasererzeu-
gung
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5.4.8 Holzplatz
Fur diesen Produktionsbereich wurde mit drei Mannstunden gerechnet.
Tabelle 16: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Holzplatz
A B C D
Auslastung kg/h 30000{ 28000| 26000 24000
Bedien- und Wartungskosten DM/h 150 150 150 150
Reparatur- und Inspektionskosten DM/h 10 9 7 6
Reparaturmaterialkosten DM/h 10 8 7 5
Energiekosten DM/h 21 19 17 15
Gesamtkosten DM/h 191 186 181 176
Durchschnittskosten DM/kg 0,0064| 0,0066| 0,0070( 0,0073
Die monetare Verbrauchsfunktion fur diesen Bereich lautet:
y = 6,25E"%x* — 4,925E'x + 0,015535.
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=

Z 00072 \\
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Abbildung 19: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Holzplatz
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6 Modellbildung

Die fur einzelne Produktionsabschnitte ermittelten Verbrauchsfunktonen werden im folgen-

den zu einer Gleichung dem Kostenmodell zusammengefal3t.
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Abbildung 20: Uberblick tiber alle ermittelten monetaren Verbrauchsfunktionen
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Die Ermittlung der Gesamtkostenfunktion erfolgt durch vertikale Addition der einzelnen Ko-

stenfunktionen.

Tabelle 17: Ermittlung der Gesamtkostenfunktion

Holzplatz y= 6,25E¥x* - 493E% x + 0,01553
Fasererzeugung | y= 2,50E™ x* - 151E%x + 0,03811
Sichtung y= 1,28EMx* - 730E®x + 0,01521
Beleimung y= 183EMx* - 8,28E% x + 0,00266
Trocknung y= 250EMx* - 1,95 x + 0,05220
Formung y= 563E%x* - 3,38E%x + 0,00742
Pressung y= 575E¥x* - 3,69E°"x + 0,00883
Endfertigung y= 6,25Ex* - 425E%x + 0,01154

y= 1,05E*x> - 664E%x + 0,15996

Die ermittelte Gesamtkostenfunktion fiir das vorgegebene Produkt lautet:

Y = 1,05E'%? — 6,64E%x + 0,15996.

In ist der Verlauf der Gesamtkostenfunktion abgebildet. Die auf der y abgebildeten Kosten
beziehen sich auf Aufwendungen, die fir Personal, Energie und Wartung entstehen. Zur Er-
mittlung der Gesamtkosten miissen z.B. noch Abschreibungen und Kosten fliir den Rohstoff-

verbrauch addiert werden.

Es ist eindeutig zu erkennen, dal sich die Kosten pro m3 mit zunehmender Ausbringungs-
menge verringern. Wobei jedoch die Kostenreduzierung im Bereich der niedrigen Kapazita-

ten wesentlich deutlicher auftritt, als im Bereich hoher Kapazitaten.
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Abbildung 21: Verlauf der Gesamtkostenfunktion
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7 Anwendungsmoglichkeiten des Kostenmodells in der Praxis

Aus der Vielzahl méglicher Anwendungen des Modells sollen im folgenden einige angespro-

chen und teilweise vorgerechnet werden.

7.1 Zusammensetzung der Produktionskosten

Ausgehend von den ermittelten Kosten fur Personal, Energie und Reparatur/Wartung, kon-
nen durch Addition der Kosten fiir Rohstoffe (Holz und Chemikalien) und Abschreibung die

Gesamtkosten je produziertem m3 MDF berechnet werden.

Tabelle 18 eigt die Zusammensetzung der Kosten fir eine 19 mm Standard-MDF-Platte.
Hierbei sind alle Kosten erfal3t, die direkt im Zusammenhang mit der Produktion entstehen.
Kosten flr Vertrieb, Administration und Gebaude, sowie fur Steuern und Versicherung, sind

hierbei nicht berticksichtigt.

Tabelle 18: Kostenstruktur fiir einen m3 MDF

[DM/m3]
Personal 10,58
Energie 21,30
Wartung 8,66
Holzkosten 88,65
Klebstoff 63,31
Harter 0,68
Wachs 29,07
Additiv 1,18
Abschreibung 112,61
Summe 336,04
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Fur die Berechnung der Kosten fiir Abschreibung wurde von einer Investitionssumme von
160 Mio. DM ausgegangen, die auf 5 Jahre linear abgeschrieben wird. Die Rohstoffkosten
berechnen sich aus den in

Tabelle 19 angegebenen Verbrauchswerten und Einkaufspreisen.

Tabelle 19: Rohstoffe (Verbrauch, Marktpreise)

Verbrauch Preis pro Einheit
Holz 752 kg 120 DM/t atro
Klebstoff 79 kg 0,7 DM/kg
Wachs 20 kg 1,50 DM/kg
Harter 1 kg 0,50 DM/kg
Additiv 1 kg 1,30 DM/kg

In Abbildung 22 sind die Kosten relativ dargetstellt. Den gréf3ten Teil an den Gesamtkosten
haben die Kosten fir Abschreibung. Sie stehen in einem direkten Zusammenhang mit der

produzierten Menge (siehe hierzu auch die Szenarien).

Deutlich zu erkennen ist, daf3 auf der Rohstoffseite die Kosten fiir Holz weitaus bedeutender
sind als die reinen Klebstoffkosten, die ca. 8 Prozentpunkte niedriger liegen. Als Ursache fur
die hohen Holzkosten kdnnen zum einen die Verwendung von hochwertigen und damit im
Einkauf teuren Sortimenten identifiziert werden, sowie die hohen Materialverluste, die gerade

im Bereich Holzplatz, Fasererzeugung und Holztrocknung entstehen.

Im Gegensatz hierzu sind die Aufwendungen fur Personal und Energie - bezogen auf die
Gesamtkosten — gering. Die niedrigen Personalkosten lassen sich eindeutig mit dem hohen
Automatisierungsgrad und dem damit verbundenem geringen Personalbedarf in der moder-
nen Holzwerkstoffindustrie erklaren. Die niedrigen Kosten flir Energie lassen sich in diesem
speziellen Fall damit erklaren, daf3 zum einen die Kosten flir Elektrizitat inzwischen deutlich
geringer geworden sind (in diesem Beispiel 0,05 DM pro kWh). Zum anderen wird zur Er-
zeugung der nétigen Thermischen Energie Recyclingholz mit einem Anteil von 70% verwen-
det, das zu einem giinstigen Einkaufspreis von 30 DM/t zugekauft wird. Die verbleibende

Differenz von 30% wird mit fossilen Energietragern abgedeckt.



Universitat Hamburg, BFH Betriebswirtschaftlich-technische Modelle MDF
Kruse, Janf3en, Frihwald Abschlu3bericht 2000 Seite 48

Personal Energie
3,1% 6,3%

Abschreibung
34,2% Wartung

2,6%

Additiv
0,3%

Wachs
8,6%

Holz
26,1%

Klebstoff
18,6%

Harter
0,2%

Abbildung 22: Prozentuale Aufschliisselung der Kosten

7.2 Optimale Intensitat

Die optimale Intensitét einer Produktionsanlage ist erreicht, wenn die (Gesamt-) Kostenfunk-
tion in Abhangigkeit von der Intensitat ihr Minimum aufweist (WOHE). Zur Berechnung der
optimalen Intensitat muf3 die Gesamtkostenfunktion bekannt sein. Zuerst wird die Kosten-
funktion abgeleitet. AnschlieRend wird die Nullstelle der Ableitung berechnet, da die Kosten-

funktion an der Nullstelle ihrer Ableitung ein Minimum hat.

Die im vorherigen Kapitel ermittelte Gesamtkostenfunktion lautet:

Y =1, 05E*%? — 6,64E%x + 0,15996

Die Ableitung fuhrt zur Funktion:

Y = 2,10E™% — 6,64E-06
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Die anschlieRende Berechnung der Nullstelle fiihrt zu folgendem Resultat:

0 =2,10E™ — 6,64E™

« = 2,10E°
6,64E %

X = 31609 kg/h

Demnach liegt die optimale Intensitéat bei einem Materialdurchgang von 31609 kg/h.

Die Durchschnittskosten bei optimaler Intensitéat konnen durch Einsetzen in die Gesamtko-

stenfunktion ermittelt werden:

y =1,05E™° x31609° - 6,64E® x31609 +0,15996
y = 0,054 DM/kg

Zur Ermittlung der Kosten pro m?® MDF werden die Durchschnittskosten pro kg mit der Roh-
dichte des Fertigprodukts (730 kg/m3) multipliziert. Das Resultat von 60,82 DM/m?3 beriick-
sichtigt die Kosten fiir Wartung, Personal und Energie. Zur Berechnung der Gesamtkosten
die pro m3 MDF anfallen, miissen noch die Kosten fir die Rohstoffe (Holz, Klebstoff) und die

Abschreibung dazu addiert werden.

Die Berechnung der Rohstoffkosten bezieht sich dabei auf die Materialverbrauche, die in

Kapitel 4 berechnet wurden. Ausgegangen wurde dabei von folgenden Werten:

Tabelle 20: Berechnung der Gesamtkosten fir 1 m3 MDF

Energie, Personal, Wartung 40,09 [DM/m3]
Holz 88,65 [DM/m3]
Klebstoff 63,31 [DM/m3]
Wachs 29,07 [DM/m3]
Harter 0,68 [DM/m3]
Additiv 1,18 [DM/m3]
Abschreibung 112,61 [DM/m3]
Gesamtkosten 335,59 [DM/m3]
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Die Abbildung 23 zeigt den Funktionsverlauf der Gesamtkosten pro ms3 in Abhangigkeit von
der Produktionsintensitat. Deutlich zu erkennen ist der Punkt, der die kostenminimalste Pro-

duktion erlaubt.
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Abbildung 23: Verlauf der Gesamtkosten in Abhéngigkeit von der Produktionsintensitat

7.2.1 Zeitliche Anpassung

Unter zeitlicher Anpassung versteht man eine Anderung der Ausbringungsmenge bei kon-
stanter Leistung allein durch Anderung der Arbeitszeit. Da jedoch in einem modernen MDF-
Produktionswerk Ublicherweise 24 Stunden am Tag durchgehend gearbeitet wird, fehlt die-

sem Ansatz die Anwendungsgrundlage.

7.2.2 Intensitatmafiige Anpassung

IntensitatsmaRige Anpassung meint eine Anderung der Ausbringungsmenge bei konstanter
Arbeitszeit und unverandertem Einsatz von Produktionsfaktoren (HABERSTOCK). Die inten-
sitdtsmaRige Anpassung ist insbesondere fiir kontinuierliche Produktionsprozesse von Inter-
esse, da hier im Prinzip ohne Unterbrechung 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche
produziert wird. Die intensitatsmafRige Anpassung hat einen direkten Effekt auf die Durch-

schnittskosten, die sich durch ein Entfernen vom Kostenoptimum erhéhen.
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Beim folgenden Rechenbeispiel wurde die Produktionsintensitat verandert, indem der PreR3-

zeitfaktor variiert wurde.
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Abbildung 24: Verlauf der Gesamtkosten in Abhéngigkeit von der Intensitat

7.3 Berechnung von Szenarien

Das hier entwickelte Modell bietet die Mdglichkeit Szenarien unter verschiedenen Aspekten

zu berechnen.

Als erstes Beispiel wird mit Hilfe einer Sensitivitatsanalyse die kostenwirksamkeit der Kleb-

stoff- und Holzkosten berechnet.

In einem zweiten Beispiel soll der Einflul? einer Erweiterungsinvestition auf die Kosten be-
rechnet werden. Wiederum ausgehend von einem Standardszenario wird ein Pre-heater an-

geschafft bzw. die Heil3presse verlangert.

Als letztes Beispiel wird der KosteneinfluR der Rohdichte und des Klebstoffgehalts berech-

net.

7.3.1 Sensitivitatsanalyse
Bei der Sensitivitdtsanalyse werden die Auswirkungen von Variationen wichtiger Eingabepa-

rameter auf das Modellierungsergebniss untersucht. Die komplexe Struktur des Produktions-
prozesses, welche vielfaltige Wechselwirkungen und Rickkopplungen beinhalten, machen
es generell unmoglich eine Vielzahl von Eingabeparametern gleichzeitig zu verandern. Da-
her wird hier zur Vereinfachung nur ein Eingabeparameter verandert, wahrend alle anderen

Parameter als konstant angenommen werden.
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Jeder Eingabeparameter wurde innerhalb eines plausiblen Wertebereichs um die Faktoren —
10 %, -5%, +5% und +10% variiert. Als MaR fir die Modellsensitivitat wird das Verhaltnis der
Anderung des Ausgabewertes zur Anderung des Eingabewertes angegeben. Je groRer der
Betrag ist, desto wichtiger ist der betreffende Eingabeparameter fir das Modellierungser-
gebnis. Das Vorzeichen des Index gibt an, ob die Anderung des Modellierungsergebnisses

gleich- oder gegensinnig zu der des Eingabeparameters verlauft.

Die ermittelten Werte sind lediglich als Orientierungswerte aufzufassen, da sich in der Regel
tatséchlich zeitgleich mehrere Parameter andern. Dennoch kénnen die Ergebnisse eine

wertvolle Hilfe bei der praktischen Arbeit leisten.

Abbildung 25 zeigt als Beispiel die Auswirkung variierter Holz- und Klebstoffstoffkosten. Die
unterschiedliche Steigung der Geraden zeigt sehr deutlich, dal3 die Holzkosten in diesem
Fall einen groReren EinfluR auf die Gesamtkosten, haben als eine Anderung der Klebstoffko-
sten. Die Ursache fur den deutlichen Einflu® der Holzkosten laf3t sich darauf zuriickfuhren,
dal3 die Holzkosten einen grolReren Anteil an den Gesamtkosten haben (26%), als die Kleb-
stoffkosten (18%).
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Abbildung 25: Auswirkung variierter Eingabeparameter auf die Gesamtkosten
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7.3.2 Unterstutzung von Investitionsentscheidungen

Die Berlicksichtigung von technischen Gréfien wie z. B. Pressenlange und —breite oder Pro-
duktionsparametern erlauben es Szenarien flr unterschiedliche Maschinenkonfigurationen

zu berechnen.

Im folgenden sollen als Beispiele der nachtragliche Einsatz eines Pre-heaters und die nach-
tragliche Verlangerung einer Heil3presse hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit berechnet wer-
den. Es ist dabei ausdrucklich festzustellen, daf3 in diesen Beispielen lediglich die erhdhten
Investitionssummen und die verdnderten PrefRzeitfaktoren bertcksichtigt werden. In der
Realitat hatten Maschinenerweiterungen dieser Art erhebliche Konsequenzen fir den ge-
samten Produktionsstrang, wie z.B. das Entstehen von Engpassen an einzelnen Maschinen,
die der Kapazitat nicht geniigen kénnen oder notwendige Anderungen an weiteren Produkti-
onsparametern wie Rohdichte des Fertigproduktes oder Klebstoffgehalt. Dennoch erlaubt

diese simplifizierte Betrachtung einen Einblick in GréRenordnungen und Tendenzen.

Im ersten Beispiel wird ein Pre-heater zusétzlich in eine bestehende Produktionslinie inte-
griert. Aufgrund der Mattenvorwarmung wird hierdurch eine Prel3zeitreduzierung ereicht. Be-
ricksichtigt wird eine Investitionssumme von 5 Mio. DM fur Anschaffung und Installation des
Gerates. Bezlglich des Energiebedarfs wird angenommen, dal3 sich der Energieverbrauch

des Pre-heaters mit Energieeinsparungen in der Heil3presse substituiert.

In Abbildung 26 wird der Effekt kirzerer Pref3zeiten dargestellt. Ausgehend von einer Basis,
in diesem Fall 10 Sekunden, wird die Pref3zeit schrittweise verringert. Eine verkirzte PreR3-
zeit wirkt direkt steigernd auf die Produktionsmenge, was zur Folge hat, daR sich die Fixko-
sten - in diesem Fall die Abschreibung - auf eine gré3ere Produktionsmenge verteilt. Dies
fuhrt zu einer Abnahme der Gesamtkosten. Die Abnahme der Gesamtkosten erfolgt hierbei
nicht linear, d.h. bei einer Reduzierung des Pref3zeitfaktors von 10 auf 9 Sekunden Werden
die Gesamtkosten um 13,32 DM gesenkt, wahrend bei einer Reduzierung des Prel3zeitfak-

tors von 9 auf 8 Sekunden nur noch 11,39 eingespart werden kdnnen.
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Abbildung 26: Effekt verkirzter Pref3zeiten durch Pre-heater auf die Gesamtkosten pro m3

Die Erklarung hierfir wird aus Abbildung 27 ersichtlich. Demnach hat ein reduzierter
Pref3zeitfaktor nicht nur einen geringeren Abschreibungssatz pro m3 zur Folge, sondern
gleichzeitig auch steigende Kosten fiir Wartungen und Reparatur. Die steigenden
Materialkosten werden durch die erhdhte Produktionsmenge verursacht, da in gleicher Zeit
mehr Material bearbeitet wird fallen entsprechend hohere Kosten fur Energie,
Reparaturmaterial und Personal an. Der Verlauf der Funktion fir die Kosten fir
Reparaturmaterial/Energie/Personal entspricht hierbei dem Verlauf der im vorigen Kapitel
ermittelten Gesamtkostenfunktion. Bei einer weiteren (hypothetischen) Senkung des
Pref3zeitfaktors, wiirde ab einem bestimmten Punkt die Kosteneinsparung, verursacht durch
die verringerten Abschreibungssétze, durch die steigenden Materialkosten aufgehoben

werden.
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Abbildung 27: Zusammenhang von Abschreibungskosten und Material/Energie/Personal-
Kosten bei reduziertem Pref3zeitfaktor

Bei Malinahmen zur Kapazitatserhdhung ist zu beachten, daf3 bei héherem Materialdurch-
satz (=hohere Kapazitat) die Reparaturkosten Uberproportional ansteigen. Hierdurch kann

die Reduzierung der Fixkosten in bestimmten Féllen Uberkompensiert werden.

Dieser Effekt ist im folgenden Rechenbeispiel noch deutlicher zu erkennen. In diesem Fall
wird angenommen, daf} sich die Kosten im erheblichen Umfang andern, wenn die Maschi-
nenintensitat steigt oder sinkt. Eine Steigerung des Materialdurchsatzes hatte in diesem Bei-
spiel somit wesentlich héhere Kosten zur Folge. In der Abbildung 28 kann deutlich erkannt
werden, dal} eine Reduzierung des Prel3zeitfaktors nur bis zu einem bestimmten Punkt den

erwinschten kostensenkenden EinfluR hat.
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Abbildung 28: Einflu? des Prel3zeitfaktors auf die Gesamtkosten fir Beipiel 2

Der Punkt an dem die Kostenersparnisse durch erhdhte Materialkosten substituiert wird ist
deutlich zu erkennen. In der Abbildung 29 wird nochmals verdeutlicht in welchem Zusam-
menhang Abschreibung und Kosten fiir Reparaturmaterial/Energie/Personal stehen.
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Abbildung 29: Zusammenhang von Abschreibung und Kosten flr Reparaturmate-
rial/Energie/Personal
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Auch im Fall einer Kapazitatserhdhung durch eine Verlangerung der HeiRpresse kann eine
ahnlicher Effekt festgestellt werden. Die Abbildung 30 zeigt die Effekte fiir eine Hei3pressen-
verlangerung von 5 m und 10m. Auch in diesem Fall kann aufgrund der steigenden Produkti-
onsmenge ein Abfall des Fixkostenanteils festgestellt werden. Dieser fallt jedoch aufgrund
steigender Reparaturkosten unterproportional.
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Abbildung 30: Effekt einer verlangerten HeilRpresse auf die Gesamtkosten pro m3

7.3.3 EinfluR von Anderungen im Bereich Rohstoffe und Platteneigenschaften

Fur diesen Bereich sollen beispielhaft zwei Szenarien berechnet werden.

Im ersten Beispiel soll der Einfluf3 einer Rohdichtereduzierung berechnet werden. Dazu wird
ausgehend von einer vergleichsweise niedrigen Rohdichte von 690 kg/m3 in 20 kg/m3
Schritten die Rohdichte bis auf 770 kg/m3 angehoben.
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Abbildung 31: Einflu3 der Rohdichte auf die Gesamtkosten pro m3

In der Abbildung 31 ist deutlich zu erkennen, dal3 die Kosten mit zunehmender Dichte linear
steigen, da pro m3 mehr Material verwendet werden muf3. Die Zunahme der Gesamtkosten

betragt in diesem Fall ca. 2,1 % pro 20 kg/m3 Rohdichtezunahme.

Auch fir den Fall eines steigenden Klebstoffgehalts laft sich ein linearer Anstieg der Ge-

samtkosten feststellen (ca. 1% pro 1%Klebstoffzunahme).
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Abbildung 32: Einflu des Klebstoffgehalts auf die Gesamtkosten
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7.3.4 Weitere Anwendungen

Neben den hier ausfuhriciher vorgestellten Berechnungen lassen sich noch eine Vielzahl

anderer Betrachtungen durchfiihren:

die Berechnung der Gewinnschwelle (Break Even_Analyse), mit deren Hilfe die mini-
male Produktionsmenge ermittelt werden kann, die bei vorgegebenem Preis abgesetzt

werden muf3, um keinen Verlust zu erzielen.

Kostenminimale Produktionsplanung mit Hilfe der Maschinenintensitaten und benétigten
Arbeitszeit
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8 Diskussion

Die intensive Beschaftigung mit der Kostenrechnung ist flir Unternehmen heute generell eine
zwingende Angelegenheit. Hoher Preisdruck auf Méarkten die von einer Vielzahl von Anbie-
tern bedient werden, kurze Produktlebenszyklen (die eine Optimierung von Produkten erfor-
dern) sowie eine starke nationale und internationale Konkurrenz markieren die Anforderun-

gen, die an ein Unternehmen in der Holzwerkstoffbranche gestellt werden.

Eine der vorrangigen Aufgaben der Kostenrechnung ist es, die innerbetriebliche Kosten-
struktur transparent zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt fir ein produzierendes Unter-
nehmen ist die Kenntnis vom Zusammenhang zwischen ProzefReinstellungen und den verur-
sachten Kosten. Ziel dabei ist es, durch Optimierung zu Kosteneinsparungen zu gelangen.
Daneben kann mit Hilfe der Kostenrechnung bzw. —analyse die Entscheidungsfindung unter-
stutzt werden, indem z. B. bei Investitionsentscheidungen finanzielle Spielrdume abgegrenzt

werden.

Die Kostenanalyse mit Hilfe eines mathematischen Modells durchzufthren, fihrt zu ver-
schiedenen Vorteilen. Im Allgemeinen erlauben mathematische Modelle die vereinfachte
Darstellung eines real vorhandenen Systems. Hiermit konnen dann sehr schnell Berechnun-
gen von veranderten Produktionsbedingungen (z.B. der Produktionsparameter, maschinelle

Ausstattung) durchgefiihrt werden.

Die Entwicklung eines Kosten-Modells ist besonders sorgfaltig durchzufihren. Zunachst sind
die Modellgrenzen klar zu definieren, was einen EinfluR auf die Komplexitat des Modells hat.
Im vorliegenden Fall wurde z.B. darauf verzichtet die werkseigene Energieanlage mit einzu-
beziehen. Im weiteren sind alle relevanten Daten zu erfassen. Da in der Regel nicht alle be-
notigten Daten laufend dokumentiert und mit Kosten belegt werden, sind ergédnzende Erhe-
bungen sowie teilweise auch Abschatzungen notwendig. Schlu3folgernd ist festzuhalten,
dalR Modelle kein hundertprozentiges Abbild der Realitat darstellen kénnen. Allerdings kon-
nen sie mit einem hohen Genauigkeitsgrad ein annahernd realistisches Bild wiedergeben,
was bei Uberprifung der berechneten Modellergebnisse durch Industrievertreter bestatigt

wurde.

Die Qualitat des Modells hangt in sehr hohem Maf3e von dem Umfang und der Genauigkeit
der Datenerfassung ab. Naturgemaf ist die Erhebung von kostensensitiven Daten in der
Industrie schwierig, da diese haufig der Geheimhaltung unterliegen. Auch im vorliegenden
Projekt waren die Daten teilweise nicht so detailliert verfiigbar wie gewilinscht. Dieser Aspekt
betraf insbesondere die Reparaturkosten (Material und Lohn), da diese nur pauschal fiir den
gesamten Betrieb, nicht jedoch getrennt nach Produktionsschritten ausgewiesen wurden. In

diesem Fall wurden dann mit Expertenschatzungen gearbeitet.
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Alle im folgenden vorgestellten und diskutierten Ergebnisse basieren auf den Daten fiir eine
europaische Standard-MDF-Produktionsanlage. Aus diesem Grunde muf3 an dieser Stelle
noch einmal deutlich darauf hingewiesen, daf3 die Ergebnisse zwar korrekte Grél3enordnun-
gen und Trends liefern (wie durch Experten mehrfach bestétigt wurde), konkrete Berechnun-
gen einzelner Produktionsanlagen und Fragestellungen aber immer die Beriicksichtigung der

individuellen Bedingungen erfordert.

An den Gesamtkosten bei der Herstellung einer Standard-MDF besitzen die fixen Kosten mit
ca. 30% und die fur Rohstoffe (ca. 40% fir Holz und Chemikalien) die weitaus grofiten An-

teile. Die Kosten flr Personal sind dagegen auf sehr niedrigem Niveau (ca. 3%).

Anhand der Ergebnisse ist eindeutig festzustellen, daf3 die Produktion grundsatzlich um so
kostengtinstiger wird, je hoher die Produktionsmenge ist. Dies laR3t sich im wesentlichen auf
den Anteil der fixen Kosten zurtickfiihren, deren Anteil pro produziertem m3 abnimmt je mehr
produziert wird. Dieser Aspekt besitzt solange Giiltigkeit, wie die Reparaturmehrkosten (z.B.
Materialverschleild) nur unterproportional steigen, so dal3 es nicht zur Kompensation der Ko-

stenersparnisse kommit.

Berechnungen zur Sensitivitat der Rohstoffkosten ergaben, daR eine Anderung der Ein-
kaufskosten um 1% zu einer Differenz der Herstellkosten von 0,90 DM/m3 (Holz) bzw. 0,64
DM/m3 (Klebstoff) flihren. Hochgerechnet auf eine Jahresproduktion von 280.000 m3 wirde
dies eine jahrliche Kosteneinsparung von 252.000 DM im Bereich Holz bzw. 179.200 DM im

Bereich Klebstoff bedeuten.
Aus vorgenanntem lassen sich fur die MDF-Produktion folgende Kernaussagen ableiten:

= Besondere Bedeutung in der Zusammensetzung der Kosten haben fixe kosten (Ab-

schreibung) und Rohstoffkosten (Holz, Chemikalien).

= Ansatze zur Reduzierung des Fixkostenansatzes sind MalRnahmen, die zu einer Erho-

hung der Produktionskapazitat fuhren:
Reduzierung des Prel3zeitfaktors
Vorwarmung (Pre-heater)
bessere Durchwarmung
schnelleres Klebstoffsystem

bessere Entdampfung (langere Presse)
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Erh6hung der Anlagenverfligbarkeit
Geringere Stillstandzeiten
Weniger Ausschuf3
= Ansatze zur Reduzierung der Materialkosten sind:

geringere Rohstoffeinkaufspreise (z.B. Einsatz kostenglinstiger Holzsorti-

mente (Recyclingholz))

geringere Materialverluste
Verringerung des Klebstoffgehalts
geringere Rohdichte

Abschlieend ist diesem Zusammenhang festzuhalten, dafld geringfigige Kosteneinsparun-
gen pro m3 aufgrund der hohen Anlagenkapazitat (280.000 m3/a) einen deutlichen Effekt im

Jahresvergleich aufweisen.

Mit dem Kostenmodell wurden verschiedene Szenarien berechnet. Hierbei konnte gezeigt
werden, da mit dem Kostenmodell sehr unterschiedliche Fragestellungen schnell und zu-
verlassig berechnet werden kénnen. Die hier beriicksichtigten Fragestellungen umfassen

z.B. die Bereiche:

» Ersatzinvestitionen

» Erweiterungsinvestitionen

» ldentifikation besonders kostenwirksamer Prozel3einstellungen
» Berechnung der optimalen Intensitét

Dabei konnte festgestellt werden, dafd mit Kostenmodell die betriebswirtschaftlich glinstigere

Variante in jedem Fall eindeutig identifiziert werden konnte.

Die Kombination eines Kostenmodells mit einem Prozelleitsystem bietet grundsatzlich die

Mdglichkeiten:
1. Daten aus dem ProzeRleitsystem flr das Kostenmodell zur Verfliigung zu stellen

2. Relevante Prozel3parameter mit Kosten zu belegen und diese Informationen bei der Pro-

zel3fiihrung zu bericksichtigen.
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Die in diesem Projekt verwendeten Daten stammen teilweise aus Prozefileitsystemen und
liegen dort Ublicherweise auch online vor (z.B. Beleimungsgrad, Stromverbrauch). Auf der
anderen Seite waren flr die Entwicklung des Kostenmodells zwingend weitere Informationen
notwendig, die nicht in einem Prozelleitsystem erfalt werden (z.B. Reparaturkosten). Fir
die Ermittlung der intensitatsabhéngigen Kosten kann ein Prozelileitsystem eine wichtige

Hilfe darstellen, wenn die Leistungsaufnahme entsprechend dokumentiert wird.

Vorrangiges Ziel eines Prozelleitsystems ist es dem Bedienungspersonal der Produktions-
anlage ein Kontroll- und Aufzeichnungsinstrument zur Verfigung zu stellen, mit dem es in
der Lage ist, die geforderten Quantitaten und Qualitdten zu produzieren. Dabei féllt es nicht
in die Aufgabe des Bedienungspersonals die Produktion hinsichtlich der Kosten zu optimie-
ren. Dies ist vielmehr die Aufgabe der Produktions- und Betriebsleitung. Grundséatzlich ist
jedoch das ProzeRleitsystem als Informationsquelle eine wichtige Hilfe, um den Produktions-
prozeld unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, i.d.R. off-line, zu bewerten. Auch ist es vor-
stellbar, dal3 einzelne, als besonders kostenwirksam eingestufte ProzelRparameter (z.B.
Leimgehalt) mit Kosten belegt werden. Dem Anlagenfahrer kdnnten so durch ihn veranderte
Prozeleinstellungen hinsichtlich ihres Effektes auf die Produktionskosten in einfacher Weise

dargestellt werden.

Die Verwendung der hier erstellten Kostenmodelle ist fur die Hersteller von Holzwerkstoffen
als auch fiir deren Zulieferindustrie (Maschinen- und Anlagenbau, Forst, chemische Industrie
(Klebstoffe, Additive), Mel3technik) von groRem Interesse. Anhand der aufgezeigten Zusam-
menhange konnen z.B. Neu-Entwicklungen (z.B. Vorwarmung, reaktivere Klebstoffe, neue
MDF-Typen) hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit abgeschétzt werden. Hierdurch kénnen in
einem friihen Stadium der F&E-Tatigkeiten die Marktchancen neuer Produkte und Techniken
betrachtet und Fehlentwicklungen vermieden werden. Des weiteren kdnnen betriebsindividu-
elle Kostenmodelle zur kostenorientierten Schwachstellenanalyse sowie bei Ein- und Ver-

kaufsverhandlungen eingesetzt werden.
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9 Potentiale fur weiterfihrende Untersuchungen

In diesem Projekt konnte gezeigt werden, dalR es grundséatzlich mdglich ist, auch komplexe
Herstellungsprozesse, wie die der MHF-Herstellung, mit befriedigenden Resultaten zu simu-

lieren.

Anhand der in vorstehenden Kapiteln aufgezeigten Vorgehensweise, kann jegliche Produkti-

onsanlage mit ihren spezifischen Bedingungen beschrieben werden.

Gerade im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen kdnnen folgende weiterfihrende Untersu-

chungen von Bedeutung sein:

= Die Ausweitung der Modellgrenzen, z. B. durch Berlcksichtigung einer werkseigenen

Energieanlage oder Klebstoffproduktion.

= Die Kombination des Kostenmodells mit Daten aus einer Okobilanz, so daR eine simul-

tane Okologisch-6konomische Betrachtung erreicht wird.
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12 Abklrzungsverzeichnis

Ao, Anteil Additiv in Prozent

Ho, Anteil Harter in Prozent

Ko Anteil Klebstoff in Prozent

Kaw Kosten fur Bedienung und Wartung
Kst Stundensatz in DM/h

MA Absolutmenge Additiv

Mg Masse vor Beleimung

Mep Masse Fertigprodukt

MH Absolutmenge Harter

MK Absolutmenge Klebstoff

Msch Masse vor dem Schleifen

MW Absolutmenge Wachs

Nwmst Anzahl der erforderlichen Mann-Stunden in einem Produktionsabschnitt
Vsen Verlust beim Schleifen

W, Anteil Wachs in Prozent



Universitat Ham

burg, BFH Betriebswirtschaftlich-technische Modelle MDF

Kruse, Janf3en, Frihwald Abschlu3bericht 2000 Seite 69
13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung des MDF-Verbrauchs in Europa (EPF 2000) ...........ccccovvvvvivnnennnn.. 1
Abbildung 2 : Mdgliche Verlaufe von Verbrauchsfunktionen ... 8
Abbildung 3: Verlauf der ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion..................ccccevvviennnin. 11
Abbildung 4: Herleitung der Durchschnittsertragskurve aus der Gesamtkurve..................... 12
Abbildung 5: Ableitung der Grenzproduktivitatskurve aus der Gesamtertragskurve.............. 13
Abbildung 6: Gesamtertrag, Durchschnittsertrag und Grenzproduktivitat.................cceeeeennn. 14
Abbildung 7: Funktionsverlauf bei TotalanpassSuNg............ccuuuiiiiiiieeiiieeeicee e 14
ADDIIdUNG 8: ENragSgehirge ... oo 15
Abbildung 9: Zusammenhang von Input, Technik und Output (SCHWEITZER 1997) .......... 17
Abbildung 10: Betrachtete TeIlPrOZESSE .....ccooeeieeeeeeeeeeeeeeeee e 23
Abbildung 11: Uberblick tiber Input- und Outputstrome des Teilabschnittes Holzplatz......... 24
Abbildung 12: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Endfertigung.............cccooeeeeennn. 35
Abbildung 13: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Verpressung.........cccccccvvveeenn... 36
Abbildung 14: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Formung.............coooeeeeeeiieieen. 37
Abbildung 15: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Trocknung ............ccccevvvenn. 38
Abbildung 16: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Beleimung ..............ccooeeeeieennn. 39
Abbildung 17: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Sichtung ..., 40
Abbildung 18: Durchschnittskosten im Produktionsbereich Fasererzeugung ....................... 41
Abbildung 19: Funktionsverlauf der Durchschnittskosten im Produktionsbereich Holzplatz . 42
Abbildung 20: Uberblick tiber alle ermittelten monetaren Verbrauchsfunktionen.................. 43
Abbildung 21: Verlauf der Gesamtkostenfunktion ...............cccccoeeeiiiiiiiiiiii e, 45
Abbildung 22: Prozentuale Aufschlisselung der KOSten .........ccoooveeeeiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 48
Abbildung 23: Verlauf der Gesamtkosten in Abhéngigkeit von der Produktionsintensitat ..... 50
Abbildung 24: Verlauf der Gesamtkosten in Abhangigkeit von der Intensitat ....................... 51
Abbildung 25: Auswirkung variierter Eingabeparameter auf die Gesamtkosten ................... 52
Abbildung 26: Effekt verkirzter Pre3zeiten durch Pre-heater auf die Gesamtkosten pro m? 54
Abbildung 27: Einflu’ des reduzierten PreRRzeitfaktor ............ccceeiieeeiiiiiiiiiii e 55
Abbildung 28: Einflu® des Pref3zeitfaktors auf die Gesamtkosten fir Beipiel 2..................... 56
Abbildung 29: Zusammenhang von Abschreibung und Kosten flr Reparaturmaterial.......... 56
Abbildung 30: Effekt einer verlangerten Heil3presse auf die Gesamtkosten pro mé.............. 57
Abbildung 31: EinfluR der Rohdichte auf die Gesamtkosten pro m3.........ccccooeeeeiieeiiiieneennn. 58
Abbildung 32: Einflu® des Klebstoffgehalts auf die Gesamtkosten ...........cccooeeevvvveviiiiennennn. 58



Universitat H

amburg, BFH Betriebswirtschaftlich-technische Modelle MDF

Kruse, Janf3en, Frihwald Abschlu3bericht 2000 Seite 70

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:
Tabelle 2:
Tabelle 3:
Tabelle 4:
Tabelle 5:
Tabelle 6:
Tabelle 7:
Tabelle 8:
Tabelle 9:

Tabelle 10:
Tabelle 11:
Tabelle 12:
Tabelle 13:
Tabelle 14:
Tabelle 15:
Tabelle 16:
Tabelle 17:
Tabelle 18:
Tabelle 19:

Abschnitte eines Produktlebenszyklus (WOEHE)..............uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiines 3
Maschinenausstattung einzelner Teilabschnitte ...........cccoooooiiiiiiiiie, 25
Materialzugénge und —verluste der Produktionsabschnitte...................cccevvvvinnnnn. 27
Spezifikation der MDF-ANIAgE.........oooviiiii e 30
Zusammenfassung der Ergebnisse der Materialberechnung.........ccccccceevvieeninnnn, 31
Installierte Leistung je Produktionsabschnitt............c.cccccoeiiiiiiiiiiiiie e, 32
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Endfertigung ...........ccoooeeveiiiieiieeennn. 34

Berticksichtigte Maschinen mit installierter Leistung im Bereich Endfertigung..... 34

Durchschnittskosten im Produktionsbereich Verpressung...........cccceeeeeiiieieeeenn. 36
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Formung..........ccccccceeeiiiiiniiieiinnnnen. 37
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Trocknung ...........ccoooeevieeiiiieeeeeenn. 38
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Beleimung ..........ccccceeeiieeeiiiiininnnnn. 39
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Sichtung ..., 40
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Fasererzeugung ...............cccovuue... 41
Durchschnittskosten im Produktionsbereich Holzplatz...............ccoooeeiiiiiiieieeenn. 42
Ermittlung der GesamtkostenfunKtioN............ooooiiiiiiiiiiiii e, 44
Kostenstruktur flr @iNen M3 MDF ..o 46
Rohstoffe (Verbrauch, MarktpreiSe) .........eeiiiiiiiieiiiiiii e, 47

Berechnung der Gesamtkosten fir 1 m3 MDF ..........cccoooiiiiiiiiiiiiii e, 49



