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Holzarten eingefiihrter
Holzprodukte aus Asien

Vielfalt der verwendeten Holzarten wird immer groer

Von Gerald Koch* und Tristan Stienen* *, Hamburg

Gebrauchs- und Haushaltsgegenstinde aus Holz, wie Kleider-
biigel, Schneidbretter und Kleinmibel, die bis vor wenigen Jah-
ren noch aus einheimischen Hélzern in Europa hergestellt
wurden, stammen heute groBtenteils aus Asien, Am Johann-
Heinrich-von-Thiinen-Institut (VTI), Hamburg, wurden in den
letzten zwei Jahren die Holzarten von 395 Gebrauchsgegen-
stiinden und Kleinmobeln zur Warenkontrolle bestimmt, die
iiber den chinesischen Markt eingefiihrt wurden. In der nach-
folgenden Marktstudie werden die hiufigsten der neu einge-
fithrten Hélzer und ihre Verwendungszwecke vorgestelit.

# Schima wallichii (Familic Thea-
ceae),

- Handelsname(n): Puspa, Samak

- Geographische Verbreitung: China,

Indien, l‘hilippincn. !nrlumnlesin

- Zuwach

oder nicht ukcnnbar Kernholz grau-

braun bis rosabraun, Splintholz ent-

spricht farblich dem Kemnholz

- Rohdichte: 0,45 - 0,92 g/cm?
Verwendung:  Kleiderbiigel,

und Spielwaren

Griffe

# Liquidambar formesana (Familic
Hamamelidaceae)

Abbildung 1

Handel } Ambert
bar wood

Am-

ie new aus Asien eingefiil
Halzer werden vor allem fiir die
Herstellung von Haushaltsari-

keln (z. B. Kleiderbiigel, Schneidbretter
und Werkzeuggriffe/-sticle usw.) sowie
fiir Kleinmabel (Stithle, Binke und Re-
gale, usw.) ecingesetzt (vgl. Abbil-
dung 1). Am hiiufigsten wurden im Rah-
men der Marktstudie die Holzarten He-
vea  brasiliensis  (Rubberwood) und
Schima wallichii (Puspa/Samak) fir

*'D Dr. habil. Gerald Koch ist Wiss. Rat
am Johann-Heindch-von-Thiinen-Institut
(VT1) und leitet die Holzsammiung und
das huiun.:!umnuhv Labar am I:mmu\
fiir Holzyeck ie und b

die auf; Ver ecke
bestimmt L\gl Ahh:ldung 2). Im Ver-
gleich zum bekannten  Rubberwood,
das bereits seit dber 15 Jahren regelmi-
Big auf dem Markt vorkomm (2 B. als
Schneidbretter), ist die Holzant Puspa/
Samak noch relativ unbekannt. Es han-

-G hische Vert
Korea, Laos, Vietnam
- Zuwachszonengrenzen deutlich er-
kennbar, Kernholz braun bis rot, mit
Farbstreifen; Splintholz farblich deut-
lich vom Kernholz abgesetzt

- Ruhd:chlc O-N - tl 55 ;..n’:m‘

China,

delt sich dabei um cin helles, feing

ges Holz, das in seiner Struktur und
Textur der Birke (Betula spp.) ihnelt.
Das Holz lisst sich sehr gut verarbeiten
fe. B. drechseln) und wird vor allem fiir
dic Herstellung von  Kleiderbiigeln,
Griffen und Spiclwaren  verwendet.
Ahnliche Eigenschaften wie Puspa/
Samak hat die Holzan Liguidambar

(HTB).
**Tristan Stienen ist Student am Zentrum
Holzwinschaft des Universitdt Hamburg
und fithrt im Rahmen seiner Bachelorar-
beit Markistudien iiber eingefithrie Holz-
arten aus Asien durch.

f (Amberbaum), die fir ver-
gleichbare Produkte verarbeitet wird,
Zur Charakterisicrung der neu einge-
fiihrten Hilzer werden ihre Nomenkla-
tur, Verbreitung, Farbe, Rohdichte und
Verwendung wie folgt beschricben:

Holzarten eingefiihrter Holzprodukte aus Asien

Fortsetrung von Seite 620

< D,

(Cepnninehatmiia I I

ta, Familie der Cupressaceae) bestimmt.
Das Kernholz der Spieftanne wird ver-
gleichbar dem bekannten Western Red
Cedar (Thuja plicata) durch einen aus-
geprigien aromatischen Geruch cha-
rakterisiert, Die Spieftanne wird vor al-
lem fiir die Herstellung von Ranggittern
und Blumenkiisten verarbeitet.

# Cunninghamia lanceolata (Familie
Cupressaceae)
-H n): Chinesisck
tanne, Chinese fir
- Geographische Verbreitung: tempe-
riertes Asien (China, Taiwan) und tropi-
sches Asien (in Kambodscha und Viet-
nam kultiviert)
- Zuwachszonengrenzen deutlich er-
kennbar; Kemholz meist  gelblich
braun, unter lingerer Belichtung leicht
nachdunkelnd; Splintholz  farblich

SpieB-

(Familie 1 be-
stimmt, die im Handel als Medang be-
zeichnet werden.

# Lithocarpus spp. (Familie Fagaceae)
- Handelsname(n): Mempening, Chine-
se oak

Vark

gel,  Griffe

- Verw

und Spiclwaren

# Hevea brasiliensis (Familie Euphor-
biaceae)

_ Handel y G )

Hevea, Hevaru, Rubberwood
Geographische Verbreitung: Indoma-

lesia und tropisches Stidamerika (in In-

domalesia und Afrika kultiviert)

- Zuwachszonengrenzen deutlich er-

7

kennbar; Kernholz gelb und  hell;
Splintholz  entspricht  farblich  dem
Kernholz

Rohdichte: 0,52 - 0,64 g/cm?

aus subtropischen und gemaRigten Kli-
mazonen ausgeprigt halbringporig);
Kernholz braun (bis oliv) gelb, mit Farb-
streifen; Splintholz entspricht farblich
dem Kernholz oder farblich deutlich

- Ver : Mobel :mml als I..mmv

Beispiele von Holzprodukten, die aus Asien eingefGhrt werden.

Foto: C. Waitkus

teristert und zdhlt zu den ringporigen
1

holz), Drechselwaren, H:

Als neues Sortiment hat sich auch der
Bambus (Familie Poaceae, alt. Grami-
naceae) fest auf den

bhiilzern, was eine relativ leichte
anatomische Bestimmung erlaubt.

Miirkten

Produkten aus Bambus hamiell es sich

fast ausschlieBlich um Sck
Die Bambushalme werden in den mt‘us
ten Fallen gedimpft, um eine einheitli-
che dunkelbraune Farbe zu erzielen,
und anschlieBend zu  massiven” La-
mellen verklebt. Aufgrund ihrer hohen
Dichte und Hirte eignen sich die ver-
klebten Bambus-Lamellen fiir Produkte
wie Schneidbretter oder auch als Par-
ke, der bereits seit einigen Jahren an-
geboten wird.

Fiir die Herstellung von Kleinmi-
beln, Keil-Rahmen und  Holzboxen
wird regelmiBig die Holzan P,

# Paulownia tomentosa  (Familie
it ket
Bei den Ly - Handel 1 Kiri, Shima-Giri,
Paulownia uradc!
b -G he Verb g tempe-

rertes Asien (weeltweit kultiviert in ge-
mifigten und subtropischen Klimazo-
nen)

- Zuwachszonengrenzen  deutlich  er
kennbar; Kernholz hell, ohne Farbstrei-
fen; Splintholz entspricht farblich dem
Kernholz

- Rohdichte: 0.25 - 0,30 g/cm*

- Verwendung: Rahmen von Kleinmi-
bel, Bilder und Boxen.

Als neu cingefiihries Nadelholz wur-
de am hiuf die Chinesische

tomentosa (Kirl) verarbeitet. Kid wird
durch seine geringe Rohdichte charak-

- Geographische Verbreitung: Austra-
lien, Neuseeland, Nordamerika, tempe-
riertes Siidamerika; kultiviert in Siid-
amerika (Chile), Europa (Spanien und
Portugal), Siidafrika, Australien und

Fortietzung auf Seite 621

che (Fagus sylvatica) oder Esche (Fra-
xinus spp.) in Asien, insbesondere Chi-
na, zu den untersuchten Warengruppen
verarbeitet werden. Zum einen haben
diese Hﬁlzcr |hr nllﬁrllche& Verbrei-

vom Kernholz abgesetzt Neuseeland b Klima-
- Rohdlchtc 0.50-0,75 glcmj - Zuwachszonengrenzen dmun:h er- zonen mnens [L B. Birke, Linde und
- Ver g g e kennbar (durch den meist sc its werden Hol-

Farbkontrast  zwischen dunklerem zerwie z. B. Buche aus Europa oder Hi-

Neben den bisher beschriebenen Ar-
ten wurden weitere zahlreiche Hilzer

-G b itung: tempe-
riertes Amen Indien, Pakistan, Thai-
land, Laos, Vlc‘l:nnm, Kambodscha und
Indomalesia
- Zuwach deutlich
oder nicht erkennbar. Kemholz braun,
mit Farbstreifen. Splintholz farblich
deutlich vom Kernholz abgesetzt

die jedoch nur selten vor-
kommen, wie z. B. Mertas (Ctenolo-
p!mn pnmlfoﬁus Familie Lmame] Hn
die von G

Spiitholz und hellem—n Frﬂhhc!: nuch
deutlicher k

g

ckory aus Nordamerika importiert, um

meist zwischen 1 em und 2 em, in Mar-
kniihe bis zu 3 cm; Kemholz gelblich
braun

oder Halzer, die fiir spezielle Verwen-
dungszwecke verarbeitet werden. Zu
diesen speziellen Hélzern zdhlen das
aus Afrika emseﬂ]hrle Bul:m,ga (Gui-

0,47 g/em?
- Verwendung: Kleinmébel

# Eucalyptus grandis, E. saligna (Fa-
mllle Myriaceac)

—Rohdn:hte 0,51-1,00 g/cm?
-griffe

® Quercus (1) spp., SE Asia (Familie
Flsamc}
ing oak,

T M

Sundn nlk {l.rlde]
-G

deutlich vom Kemn ul: b Ge-

Indien,

ruch des Holzes ausgep

wilrzig wie Zedernbl);

- Rohdichte: 0,38 - 0,42 g/cm*

= Ver 2 Ranggitter, Bl }
ten

Die Griffe und Stiele von Werkzeu-
gen, die diber den chinesischen Markt
cingefilhrt werden, bestehen nicht sel-
ten aus Holzen der botanischen Gat-
tungen Lithocarpus und Quercus (1) SE
Asia (Familie Fagaceae). Die Holzer
beider Gattungen werden im Handel als
Mempening, Live oak oder Chinese oak
bezeichnet und dhneln in Farbe, Textur
und Elgens:hnhcn der WeiBeiche (lel-
che b he Familie), Zusd
wurden Werkzeugstiele und -griffe aus
Hélzern der botanischen Gattung Cin-

Holzarten

nisi%%?%g;i

F Sri Lanka bis Indomalesia

- Zuwachszonengrenzen  deutlich er-
kennbar; Kernholz braun; Splintholz
farblich deutlich vom Kernholz abge-
setzt

- Rohdichte: 0,75 - 1,1 g/em?

- Verwendung: Werkzeugstiele/-griffe

# Cinmamomum spp. (Familie Laura-
ceag)

- Handelsname(n): Camphor wood,
Cinnamon (trade), Medang

= Geographische Verbreitung: tempe-
riertes Asien, Indien, Pakistan, Thai-
land, Laos, Vietnam, Kambodscha, In-
domalesia, pazifische Inseln und Aust-
ralien

=7 1 |

bourtm spp.) fir 1l von Eulal grandis
tﬂcn oder auch dle od:r Eukalyptus saligna, oft auch nur
Blei i unter oder Grandis”

aus der Mctlenschutz-Sms h:rgmelit
werden. Abbildung 2 enthilt eine (Ge-
samt-)Ubersicht der nach Anzahl und
Verwendung untersuchten und vorge-
stellten Holzer, die im Er

baw. Snilgrul" vermarktet; Holz der
Hybride E. uro-grandis wird auch un-
ter dem geschii Mark

haltsartikel und Werkzeugsticle
die den Anford

des europdischen Marktes enlspm:hen

Abbildung 3 enthilt eine Auflistung der

traditionell eingesetzten Hilzer und ih-

rer Verwendungen.

H 11

Ausblick

lnfu]gl.- glubﬂl]s:encr Miirkte und der

gerung von Produkti tiitten in
nsnaltwhe Linder mit niedrigen Roh-
stoff- und Lohnkosten ist auch in den
Immmenden Jahren mit der Einfuhr von

Lyplus sehnnd.elt
Austra-

dukten aus ,neuen” bzw. noch
relativ unbekannten Holzarten (so ge-

raum von zwei Jahren dber den chinesi-

lle’n, Sﬂdhrasﬂmn [be:da Arten stam-

lesser known species) zu rech-
nen. Das Potenzial der Holzarten, die

schen Markt eingefiihrt wurden, men lich aus A das

auf dem Markt angebotene Holz jedoch

Plantagenhilzer kommt {iberwiegend von Plantagen aus
Siidamerika)

Wichtige Handel fir die -Z deutlich er-

H Al der | Ge- K k tdunklc Bu.nder aufgrund einer

brauch finde und Kleinmébel emholz hell

sind zuséitzlich Pinus radiata und Eu-
calyptus grandis. Diese seit Jahren auf
den internationalen Markten vorkom-
mcnden Hﬁlzc’r stammen in der Regel

rot, ohne Farbstmien Splintholz farb-
lich deutlich vom Kernholz abgesetzt

- Rohdichte: 0,46 - 0,80 g/cm? (sehr va-
riabel, je nach Art und Herkunft)

aus Pl haft (vor al-
lem aus Stidamerika) und werden in
Asien weiterverarbeitet.

* leu radiata (Farmlic Pinaceae)

oder nicht erkennbar (nur bei Halzern

-H J: Radiata pine, Mon-
terey pine, Pino insigne

i Gartenmabel

Traditionell verwendete Holzer
Die Auswertung der Studie zeigt wei-

terhin, dass auch traditionell eingesetz-
te Holzer wie Birke (Betula spp.), Bu-

k gestellt werden kinnen, ist hoch:
von Alstonia spp. (Pulai) bis Vitex spp.
(Leban). Marktrelevant ist eine konti-
nuierliche Verfiigbarkeit der Hilzer so-
wie ihre Beschaffung mit anerkannten
(Herkunfts-) Zertifikaten.

Literatur far die Beschreibung asiatischer
Hilzer:

Atlas der tropischen Holzer, Band 11 Asien,
Australien, Ozeanlen; Hrsg: Association
Technique Internationale des Bois Tropi-
caux (Atibt), Centre Technique Forestior
Tropical

Imponant wood Species of Taiwan: Pablished
by Chinese Forestry Association, First Editi-
on 1967,

PROSEA Plant Resources of South East Asla 5
(Band 1 bis !} Hrsg.: Lemmens, R.H.M.];
Soeriancgara, |; Wong, W.C., (ab 1993),

Pudoc Sl:lrnm'r.' ‘Publishers, Wumlm"n
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Abbildung 2 Ubersicht der new eingefiihrten Holzarten aus Asien und Ihre |

zwecke
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Il in Europa ver

Hélzern, die in Asien (weiter-)verarbei-



